
2 Einführung

Wieso ein Buch über ein so spezielles Thema wie die Chemie der Malerei? Da ich sel-
bermale, war die Frage nach der Natur der verwendeten Materialien fürmich nahelie-
gend, undmit Enthusiasmus begann ichmit den Nachforschungen. Ich stellte jedoch
rasch fest, daß die meisten bekannten Bücher sich mehr mit der Technik der Malerei
befaßten und weniger mit der Natur der Stoffe, die nur angerissen wurde. Die Frage
„Was ist in der Tube mit gelber Ölfarbe enthalten“ wurde durch „Warum ist der gelbe
Ocker oder das Chromgelb gelb?“ ersetzt. Und es kamenweitere Fragen hinzu: warum
bildet das Leinöl in der Tube einen klaren Film? Und wieso ist das Chromgelb reiner
und intensiver als der gelbe Ocker?

Was ich haben wollte, war ein Buch nicht über Malerei, sondern über die Che-
mie der Malerei, gebraucht habe ich letzten Endes eine ganze physikalisch-chemische
Fachbibliothek, ergänzt um Abteilungen über Milchwirtschaft, Klebstoffe und profes-
sionelles Kuchenbacken.

Für mich besonders spannend war dabei nicht nur, tiefere Einsicht in die Natur
meiner Malmaterialien zu erhalten, sondern auch die große Fülle an Fachgebieten zu
erleben, die notwendig ist, um die stofflichenGrundlagen derMalerei zu erklären: der
Reigen reicht von Quantenmechanik, Festkörper- und Halbleiterphysik über Anorga-
nik und Organik bis zu Naturstoff-, Bio- und Kolloidchemie. Ich habe Bücher über die
Technologie von Milchprodukten ebenso lesen müssen wie Fachartikel über sieden-
des Öl in Frittenbuden oder die Problematik der Verfärbung von Oliven und Äpfeln
beim Zerteilen mit eisernen Messern. Ich kenne nun den Kamares-Stil minoischer Va-
sen ebenso wie die Druckabhängigkeit der s-Orbitale von Blei in bestimmten Minera-
len in den Tiefen der Erde. Einige Bücher haben mich ins Jahr 1831 geführt, andere
Informationen wurden erst 2010 gewonnen. Ich habe gesehen, daß manche Ergeb-
nisse erst mit modernsten Analysemethoden möglich sind, und daß andere Fragen
bislang überhaupt nicht abschließend geklärt sind. Auch überraschendesWissen ha-
be ich erhalten: nach Durchsicht einiger mittelalterlicher Farbenrezepte erfuhr ich,
wie ich mir Basilisken verschaffen könnte, wäre ich ihrer bedürftig . . .Ebenfalls über-
raschend war die hohe Zahl an Artikeln, die sich darum dreht, mit moderner Ana-
lytik die Zusammensetzung von modernen Künstlermaterialien zu bestimmen, deren
Ursprung nicht gerade im Dunkel der Vergangenheit liegt. Wie Sie bei Themen wie
Acrylfarben oder modernen Tinten feststellen werden, werden wir oft überraschend
vage Aussagen wie „ein anionisches Acrylat“ oder „auf Leinölbasis“ erhalten, wenn
es um Produkte geht, die Firmen- oder Produktionsgeheimnissen unterliegen. Selbst
Restauratoren müssen dann zu einem Analytiklabor gehen, um zu erfahren, wie sie
ihre Schätze wahrscheinlich am besten behandeln.

Mein Anliegen bei diesem Buch ist es, das weit verstreute Wissen zusammenzu-
fassen, um kunstinteressierte Naturwissenschaftler und materialinteressierte Kunst-
liebhaber umfassend über die Natur der Malermaterialien zu informieren. Die Grenze
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zwischen Malerei und Wissenschaft kann dabei als Pfad erlebt werden, von dem aus
die Leser, die mich begleiten wollen, Blicke auf beide Gebiete werfen können und sol-
len. Unser Reiseführer zeigt in Abbildung 2.1 die Sehenswürdigkeiten längs unserer
Wegs, den ich in mehrere Etappen unterteilen möchte:
– Chemische Grundlagen von Farbe. Wir werden die vier wesentlichen Möglichkei-

ten kennenlernen, auf chemischemWege Farbeindrücke hervorzurufen.
– Die Farbmittel als eigentliche Träger des künstlerischen Ausdrucks. Aufbauend

auf den Kenntnissen des vorangegangenen Kapitels, werden hier Pigmente vorge-
stellt und ihre Farbursache diskutiert. Einbezogen sind anorganische und wichti-
ge organische Farbmittel. Ein Kapitel über Farbstoffe, die für Graphik und Zeich-
nung von Bedeutung sind, schließt sich an.

– Die für den Maler relevanten Malsysteme. Um vermalbar zu sein und dauerhafte
Malschichten zu bilden, müssen Farbmittel in komplexe Systeme integriert wer-
den, z. B. Öl- oder Acrylfarben. Wir werden die Bestandteile solcher Systeme, ihre
Funktionen und Wirkungsweisen kennenlernen.

– Im abschliessenden Kapitel wollen wir Materialien und Malsysteme der Graphik
und Zeichnung näher betrachten, wie Schreib-, Zeichen- und Drucktinten, Pa-
stellkreiden oder Stifte, und moderne Medien wie Farblaserdrucker.

Was das Gebiet der Malereichemie sehr spannend gestaltet, ist das Zusammenwirken
mehrerer Faktoren zur Hervorbringung der endgültigen sichtbaren Farbe eines Pig-
ments. Abbildung 2.2 zeigt die verschiedenen Faktoren am Beispiel des Rotockers:
– Chemische Ursachen. Primär für die Farbe eines Pigments, aber auch eines Farb-

stoffes verantwortlich ist der Molekülaufbau. Art und Verknüpfung von Atomen
bestimmen, ob, bei welchenWellenlängen und wie intensiv das Molekül sichtba-
res Licht absorbiert und damit farbig wirkt.

– In Pigmenten tritt zu dieser Primärursache eine weitere, physikalisch bedingte
hinzu. Pigmente als große, räumlich ausgedehnte Objekte unterliegen dem phy-
sikalischen Prozess der Streuung, der bestimmte Wellenlängen bevorzugt. Hinzu
können weitere Prozesse wie die Entwicklung von Oberflächenplasmonen treten.
Diese Ursachen sind meist abhängig von Größe und Gestalt der Pigmentpartikel
und verschieben die primären Absorptionserscheinungen im Spektrum oder fü-
gen neue Absorptionen hinzu.

– Ebenfalls in Pigmenten können die einzelnen Moleküle miteinander in Wechsel-
wirkung treten, wobei ebenfalls neue Absorptionsbanden entstehen können. Un-
terstützt wird dies durch die Ausbildung regelmäßiger Kristallstrukturen.

Im Rotocker liegt als primäre Farbursache ein Ligandenfeldübergang (LF) im Ei-
sen(III)ion vor, der im gelbgrünen Bereich liegt. Hinzu kommt ein intensiver CT-
Übergang im nahen UV, sodass sich chemisch betrachtet ein gelber bis roter Farbein-
druck ergibt. Besonders imVergleich zumchemisch fast gleichaufgebautenGelbocker
sehen wir nun die Rolle der weiteren Einflußfaktoren.
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Abb. 2.1. Übersicht über die Themen dieses Buches. Ausgangspunkt ist die Malerei oder die Graphik
und Zeichnung. Zu deren Verständnis müssen wir uns mit Pigmenten, Farbstoffen und Bindemitteln
befassen, deren einzelne Facetten die Hauptsehenswürdigkeiten unserer Reise sind.

Der kristallographische Aufbau des Rotockers im Pigment bewirkt eine räumli-
che Nähe von Eisenionen derart, daß sich eine magnetische Kopplung ausbildet, die
als neue Absorptionsbande (EPT) im grünen Bereich auftritt, den gelben Bereich aus-
blendet und die rote Farbe erheblich verstärkt. Dies ist im Kristallgitter des gelben
Ockers nicht möglich, sodass an dieser Stelle ein supramolekulares Phänomen die
Unterscheidung des gelben zum roten Ocker hervorbringt.

In Pigmenten von Rotocker können wir darüberhinaus einen physikalischen Pro-
zess feststellen, der bestimmend für die Tatsache ist, daß gesinterter Rotocker einen
deutlichen kühlen Violettstich erhält (Caput mortuum), während nicht gebrannter
Rotocker eine orangerote bis rote Farbe zeigt. Grund ist das Auftreten von Elektronen-
schwingungen im ganzen Pigment (Plasmonen), die eine intensive Absorptionsbande
(SP) hervorruft. Die Lage dieser Bande ist abhängig von Größe und Gestalt des Pig-
mentkorns.
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Abb. 2.2. Oben: Zusammenwirken chemischer, physikalischer und kristallographischer Ursa-
chen zur Entstehung der sichtbaren Farbe von Pigmenten. Unten: Die Ursachen am Beispiel des
Rotockers: die chemische, vom Molekülaufbau bestimmte primäre Ursache der Farbe sind CT- und
LF-Übergänge im Eisen(III)kation. Im Pigment treten supramolekulare Ursachen hinzu, bedingt
durch die Wechselwirkung vieler Moleküle, hier der Elektronenpaarübergang (EPT) zwischen be-
nachbarten Eisen(III)kationen, der zwischen der Farbe von Gelb- und Rotocker entscheidet. Pig-
mentkörner bestimmter Größe können physikalisch bedingt weitere Absorptionsbanden aufweisen,
hier die Absorption durch Oberflächenplasmonen (SP), die zwischen grobkörnigem violettem und
feinkörnigem orangerotem Ocker entscheiden.
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2.1 Weiterführende und zugrundeliegende Literatur

Mein Ziel kann nicht sein, Lehrbücher über all die Gebiete zu verfassen, die wir zum Verständnis be-
treten müssen. Ich werde die grundlegenden Aussagen dieser Fachgebiete soweit vorstellen, wie not-
wendig ist, um Aspekte der Malerei zu begreifen. Den interessierten Leserinnen und Lesern empfehle
ich folgende sehr guten Werke zur Weiterarbeit, wobei diese Auswahl nicht erschöpfend sein kann
und viele gute Werke nicht enthalten wird:
– Eine schöne Einführung in alle chemischen und physikalischen Aspekte von Farbe liegt mit [232]

vor. Physikalisch orientiert sind [232–234, 241] und [242]. Die Chemie der Farbe wird von [2–7]
behandelt, [159, 160, 163] stellen die chemisch-theoretischen sowie spektroskopischen Grund-
lagen vor. Gruppentheorie in Bezug auf Physik und Chemie wird durch [172] und [173] behandelt.

– Zur Chemie der modernen Farbmittel gibt es einige Standardwerke [10–14], zur (textilen) Färbe-
rei [16–20]. Pigmente im Laufe der Kunstgeschichte werden zusammenfassend von [44–51, 66]
behandelt, die mittelalterliche Buchmalerei ist Schwerpunkt von [100]. Historische Betrachtun-
gen finden Sie für Bereich der Ur- und Frühzeit ab [102]. Spezialisiert auf Druck- und Tintenfarb-
mittel sind [122–131] und [655].

– Die Chemie und Zusammensetzung von Künstlerfarben sowie Untersuchungsmethoden sind Ge-
genstand von [67, 70, 71, 82, 87–89, 91, 94–99] sowie [143, 144]. Spezialisiert auf Bindemittel
sind [139–142, 146–148] und das Standardwerk [138] sowie [144]. Wertvolle Informationen über
Kolloid- und Polymerchemie werden von [164–171] geliefert.

– Aus der Fülle der Literatur über Naturstoffe seien [191–194, 202, 213] herausgegriffen.
– Im Bereich Lebensmittel sind [198] und [199] zu nennen, spezialisiert sind [195–197, 200, 201].
– Für Mineralien (Ligandenfeldtheorie) sind [252] sowie [7, 174, 175, 177–179, 184] interessant.
– Chemisch-technische Gebiete werden von [152–155] abgedeckt.

Das Literaturverzeichnis ist thematisch gegliedert und bietet über die genannten Werke hinaus wei-
tere Quellen und Originalarbeiten.

Bei unserem Streifzug werde ich zur zeitlichen Einordnung der Entdeckungen zuweilen auf Zeit-
pfeile oder chronologische Anordnungen zurückgreifen. Dabei erhebe ich jedoch keinen Anspruch auf
kunsthistorische Exaktheit – diesen können Sie durch die oben genannten Haupt- und Sammelwerke
sowie die in den Tabellen angegebenen Referenzen befriedigen –, sondern möchte überblicksartig
auf den Chemismus der Entdeckung eingehen und ihre grobe zeitliche Veränderung darstellen. Auf
20 oder 50 Jahre mehr oder weniger soll es uns dabei nicht ankommen. Wir müssten uns sonst die
Frage beantworten, was wir mit einer allzu genauen Datierung überhaupt meinen: den Zeitpunkt der
ersten Erwähnung (mündlich? schriftlich?), des ersten Gemäldefundes, der Entdeckung oder der er-
sten Herstellung? Was, wenn ein Pigment zunächst tausend Jahr nur als Farbglasur diente, bevor es
ein Maler für sich nutzbringend fand? Wenn es ohne unser Wissen zunächst lange nur von einem klei-
nen Pariser Farbenhändler verkauft wurde, bevor die Öffentlichkeit davon Notiz nahm? Sie sehen, hier
beginnen Irr- und Abwege, die uns zu anderen interessanten Geschichten locken wollen .. .Wollen Sie
dieser Verlockung erliegen, folgen Sie dem liebevoll aufbereiteten interaktiven Zeitpfeil der Berufs-
historiker des Metropolitan Museum of Art [365].
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2.2 Pigmente als Grundlage der Malerei

Das wesentliche Element jeder künstlerischen Regung ist die Farbe, stärker betont in
der Malerei, in Zeichnungen und Drucken teilweise auf das Extrem der Monochro-
mie zurückgeführt. Lassen Sie uns daher zum Einstieg eine Reihe von Malerpaletten
ansehen, mit denen Künstler zu verschiedenen Zeiten ebendiese Farbe in ihr Werk
gebracht haben. Wie bereits angedeutet, möchte ich dabei die wesentlichen Pigmen-
te und ihre zeitliche Veränderung überblicksartig darstellen. Die wesentlichen Quel-
len neben den in den Tabellen gegebenen Referenzen sind [10, 11, 13, 14, 38, 44–
52, 54, 59, 60, 63–67, 70, 71, 88, 89, 91, 97, 98, 102–111]. Wenn Sie die Art und Weise
interessiert, auf die solche Informationen erhalten werden können, können Sie in [95]
nachlesen.

2.2.1 Pigmente der antiken Welt

Die in der antiken Welt verwendeten Farbmittel Tabelle 2.1 repräsentieren verschie-
dene Ursachen von Farbigkeit, Kapitel 3 auf S. 63.

Die intensiv gefärbten und reinfarbigen weißen, gelben und roten Pigmente
sind Halbleiter, wie die alten Farben der Bleigruppe zeigen: Bleiweiß (weiß) PbCO3 ⋅
Pb(OH)2, Massicot (gelb) PbO, Mennige (orangerot) Pb3O4, Litharge (rot) PbO. Auch
die Sulfide Zinnober (rot) HgS und Auripigment (gelb) As2S3 sind Halbleiter. Halblei-
ter zeigen sehr reine und intensive Farben, Abschnitt 3.2.

Nebengruppenmetalle können durch Elektronenübergänge zwischen teilbesetz-
ten d-Orbitalen eine Farbigkeit zeigen, die die gesamte Palette umspannt. Beispiele
von antiken Paletten sind die Ockererden, die neben Tonmineralen farbige Oxide und
Hydroxide von Eisen und Mangan enthalten:

Goethit gelb FeOOH
Jarosit gelb (K, Na)Fe3(SO4)2(OH)6
Braunstein braunschwarz MnO2
Pyrolusit braunschwarz MnO2

Die durch die Gewinnung von Kupfererzen seit der Bronzezeit bekannten Kupfermi-
nerale zeigen grüne und blaue Farben:

Azurit blau Cu(OH)2 ⋅ 2 CuCO3
Chrysokoll blau (Cu, Al)2H2Si2O5(OH)4 ⋅ x H2O
Malachit grün Cu(OH)2 ⋅ CuCO3
(Par)Atacamit grün Cu2(OH)3Cl
Basisches Kupfer-hydroxy-
chlorid

grün Cu(OH)Cl ⋅ Cu(OH)2

Dieser Mechanismus ist i. A. „verboten“ und intensitätsschwach, Abschnitt 3.3.
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Die wenigen kupferfreien bläulichen und grünlichen Pigmente verdanken ih-
re Farbe dem Vorhandensein gemischtvalenter Eisen(II,III)-Verbindungen, in denen
Elektronenübergänge zwischen den Valenzstufen des Metalls stattfinden (IVCT, In-
tervalenz-Charge Transfer, Abschnitt 3.4). In Eisenoxiden kann die Ladungsübertra-
gung auch von den Oxidliganden zum Metall erfolgen (OMCT):

Vivianit blau Fe3(PO4)2 ⋅ 8 H2O mit FeIII

Glaukophan, ein Amphibol blau Na2O ⋅ 3 (Mg, Fe)O ⋅ (Fe, Al)2O3 ⋅ 8 SiO2 ⋅ H2O
Grünerde, Seladonit/
Glaukonit

grün (K, Na)(Al, FeIII , Mg)2(Si, Al)4O10(OH)2

Hämatit rot Fe2O3

Dieser Charge Transfer-Mechanismus führt zu intensiven Farben. In den grünen Er-
den sind die farbgebenden Elemente aber nur in geringer Konzentration vorhanden,
sodass Grünerde trotzdem kein farbstarkes Pigment ist.

Der vierte wichtigeMechanismus zur (chemisch basierten) Farberzeugung liegt in
den organischen Farbmitteln vor, in denen Elektronenübergänge zwischen verschie-
denen Molekülorbitalen stattfinden Abschnitt 3.5:
Karmin magenta Karminsäure-Lack
Krapplack rot Gemisch von Anthrachinon-Lacken
Purpur rotviolett Dibromindigotin

Weisse Materialien zeigen keine Farbe „Weiß“, sondern sind durch ihren Vermah-
lungsgrad und die daraus resultierende hohe Streuung weiß: Gips und Anhydrit,
Kreide, Kalk und Huntit, ein Calciummagnesiumcarbonat.

2.2.2 Pigmente der christlichen Zeit

Ein Großteil der prä-romantischen und prä-impressionistischen Hauptwerke unserer
Kunstmuseen istmit einer Palette enstanden, die imwesentlichen der römischen folgt
und hauptsächlich natürliche farbige Minerale enthält, Tabelle 2.2. Mit Bleizinngelb
und später Neapelgelb wird die Palette der halbleitenden Bleipigmente um weitere
Gelbtöne erweitert. Zu den Halbleitern gehört auch aureum musivum oder Musivgold
SnS2, das ein goldglänzendes Pigment zum Vergolden und für Schriftzüge darstellt.
Neu hinzu kommen Pigmente, die aus farbigen Pflanzen- oder Tierextrakten und
einem Metallkation bestehen. Da die Antike große Lagerstätten von Alaun (Kalium-
aluminiumsulfat) kannte, war die Wahl von Aluminium als Metall folgerichtig:

Krapplack rot Anthrachinon-Aluminium-Komplex
Karminrot rot Anthrachinon-Aluminium-Komplex
Schüttgelb gelb Flavon-Aluminium-Komplex
Brasilholzlack rot Neoflavon-Metall-Komplex
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Diese Pigmente sind Metallkomplexe mit organischen Liganden und zeigen differen-
zierte Farbigkeit durch komplexe Elektronenübergänge zwischen Molekülorbitalen.
Durch die natürlichen Liganden (Anthrachinone, Flavonoide) ist die Farbe aber auf
Rot–Violett und Gelb–Orange festgelegt.

In der Buchmalerei, für die die Lichtechtheit der Farbmittel eine geringere Rol-
le spielt, wurde eine Reihe von komplex zusammengesetzten Pflanzen- und Frucht-
extrakten benutzt, die Flavone, Anthocyane und Anthrachinone enthielten und den
Farbbereich auf Violett, Blau und Grün erweiterten [100]. Der Blau- und Grünbereich
wird auchdurchunterschiedlich zusammengesetzteKupferpigmente erweitert, für die
Mischungen von Acetaten, Chloriden und Hydroxiden angenommen werden.

2.2.3 Pigmente der Romantik und des Impressionismus

Die Entwicklung der Chemie, besonders die Entdeckung zahlreicher Nebengruppen-
elemente, führte ab dem 19. Jhd. zu einer Fülle von neuen intensiven Farben, die auf d-
Elektronenübergängen, Halbleitern und Charge Transfer-Mechanismen beruhen und
die wichtigen Farbbereiche Blau, Grün und Violett erschließen:

Alizarinkarmesin rot Alizarin-Aluminium-Komplex
Kobaltviolett violett Kobaltarsenat oder -phosphat
Schweinfurter Grün grün Kupferarsenat
Chromoxidgrün feurig grün Chromoxidhydrat
Cadmiumgelb gelb Cadmiumsulfid
Chromgelb gelb Bleichromat
Manganblau blau Bariummanganat

Die Bildung von Mischoxiden führt zu einer Reihe hochwertiger und stabiler Pigmen-
te, die teilweise sogar einen keramischen Brand überdauern können:

Kobaltblau blau Kobaltaluminat
Coelinblau blau Kobaltstannat

Bemerkenswert hierbei ist, daß diesen Pigmenten ein natürliches Mineral (Spinell
oder Rutil) zugrundeliegt, in dem Aluminium/Zinn- durch Kobaltatome ersetzt wur-
den. Auch in den Mischoxiden sind d-Elektronenübergänge die Träger der Farbe.

Auch die altbekannten Lackpigmente erfahren eine Verbesserung, da durch die
aufkommende Teerfarbenindustrie die farbgebenden Anthrachinone in reiner Form
synthetisiert und verlackt werden können.
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2.2.4 Moderne Pigmente

Das 20. Jhd. hat der Moderne erneut eine Fülle von Pigmenten gebracht, Tabelle 2.2
zeigt nur einen Ausschnitt der vielen Neuerungen. Einen guten Eindruck erhalten wir,
wennwir einenBlick in dieDatenblätter der Sortimente vonbekannten Farbenherstel-
lern werfen [841–843]. Sie listen zahlreiche anorganische (Tabelle 2.3) und organi-
sche (Tabelle 2.4) Pigmente. AndereHersteller listen vergleichbare Pigmente, ebenso
die für Künstlerfarben zuständigen Standards ASTMD4302-05, ASTM D5098-05a und
ASTM D5067-05 [839] und der „Ullmann“ [152, Stichwort „Artist’s colors“].

Die Zusammensetzung der modernen Farben können wir meist auf den Tuben di-
rekt sehen oder in den Datenblättern der Hersteller nachschlagen. Einem Automobil-
Nummernschild nicht unähnlich, erlauben es Angaben wie

Neapelgelb hell
Zusammensetzung: PBr24/PY53

denFarbton unddie chemischeZusammensetzung des Farbmittels anhanddes Colour
Index [1] zu bestimmen. Der Colour Index ist ein Sammelwerk, in dem zahllose Farb-
mittel erfasst sind. Und so wie ein Nummernschild die Stadt der Zulassung verrät,
können wir an den ersten Buchstaben erkennen, welcher Farbton und welche Farb-
mittelart vorliegt: das „P“ steht für „Pigment“, das „Br“ für „Brown“ und das „Y“ für
„Yellow“. Die Zahlen stellen eine laufende Numerierung der Farbmittel dar. Das obige
„Nummernschild“ liefert uns also folgende Information:
– Das fragliche Neapelgelb enthält ein braunes Pigment mit der Nummer 24, das

„Pigment Brown 24“. Nachschlagen im Colour Index liefert die Information, dass
es sich um ein Chrom-Antimon-Titanat (Ti, Cr, Sb)O2 handelt.

– Es enthält ausserdemein gelbes Pigmentmit der Nummer 53, das „Pigment Yellow
53“, chemisch besehen ein Nickel-Antimon-Titanat: (Ti, Ni, Sb)O2.

Auch die anderen Farbbereiche haben Kennbuchstaben. Darüberhinaus erfasst der
Colour Index auch Farbstoffe, die durch weitere Kennbuchstaben unterschieden wer-
den. Sie können auf die Kennzeichen der Tabelle 2.5 stossen.

Wenn wir die Menge der Pigmente wieder chemisch einteilen, erkennen wir, daß
sich das Prinzip der Mischoxidbildung als sehr erfolgreich erwiesen hat. Es wurde auf
andere Mineralgitter ausgedehnt und führte zu temperaturbeständigen Pigmenten:

Kobalttürkis blaugrün Kobaltchromaluminat
Nickeltitangelb gelb Nickeltitanat
Titanweiß weiß Titandioxid

Bei vielen von ihnen werden Nebengruppenelemente in eine Mineralmatrix einge-
baut, die durch d-Elektronenübergänge farbig sind. Einige wie Titanweiß wirken als
Halbleiter, wobei das gestiegene Verständnis der Halbleiterphysik es erlaubt, die farb-
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Tab. 2.3. Anorganische Pigmente in Winsor&Newton Künstlerfarben (•) [841], in Schmincke Künst-
lerfarben (⬦) [842], in Charbonnel Künstlerfarben (*) [843].

Pigment Öl Aquarell Acryl Linoldruck Kupferdruck Chemische Zusammenset-
zung

PW1 • 2PbCO3 ⋅ Pb(OH)2
PW4 •⬦ •⬦ ⬦ * ZnO
PW6 •⬦ •⬦ •⬦ ⬦ * TiO2
PY35 •⬦ •⬦ •⬦ (Cd, Zn)S
PY40 • K3[Co(NO2)6]

PY42 •⬦ •⬦ •⬦ ⬦ * FeOOH
PY43 •⬦ •⬦ • FeOOH
PY47 • PbTiO3
PY53 •⬦ •⬦ ⬦ (Ti, Ni, Sb)O2
PY119 • ⬦ (Zn, Fe)Fe2O4
PY159 • (Zr, Pr)SiO4
PY184 •⬦ •⬦ •⬦ 4 BiVO4 ⋅ 3 Bi2MoO6
PY216 • (Ti, Zn, Sn)O2
PO20 •⬦ •⬦ •⬦ Cd(S, Se)
PR101 •⬦ •⬦ •⬦ ⬦* * α-Fe2O3
PR102 • • * α-Fe2O3
PR108 •⬦ •⬦ •⬦ Cd(S, Se)
PR233 • • Cr2O3 in CaO ⋅ SnO2 ⋅ SiO2
PV14 •⬦ • Co3(PO4)2
PV15 •⬦ •⬦ • Na6−8Al6Si6O24S2−4
PV16 • •⬦ (NH4)MnP2O7
PB27 •⬦ •⬦ * * (Na, K NH4)FeIII[FeII(CN)6]
PB28 •⬦ •⬦ •⬦ CoAl2O4
PB29 •⬦ •⬦ •⬦ ⬦* * Na6,9Al5,6Si6,4O24S4,2
PB35 •⬦ • • CoO ⋅ nSnO2
PB36 •⬦ •⬦ • Co(Al, Cr)2O4
PB74 •⬦ •⬦ (Co, Zn)2SiO4
PG17 •⬦ •⬦ •⬦ Cr2O3
PG18 •⬦ •⬦ ⬦ 2 Cr2O3 ⋅ 3 H2O
PG19 •⬦ ⬦ ⬦ ZnCo2O4
PG23 • • FeO-Silikate
PG26 •⬦ ⬦ •⬦ Co(Cr, Al)2O4
PG50 •⬦ •⬦ •⬦ (Co, Ni, Zn)2TiO4
PBr7 •⬦ •⬦ •⬦ ⬦* * x Fe2O3 ⋅ y FeOOH ⋅ zMnO2
PBr24 •⬦ •⬦ •⬦ (Ti, Cr, Sb)O2
PBr33 •⬦ ⬦ (Zn, Fe)(Fe, Cr)2O4
PBk6, 7, 8 •⬦ •⬦ ⬦ * * C
PBk9 •⬦ •⬦ •⬦ ⬦* * Ca3(PO4)2/C
PBk10 ⬦ •⬦ ⬦ C
PBk11 •⬦ • •⬦ ⬦ * Fe3O4
PBk19 • • • C
PBk28 •⬦ Cu(Cr, Fe)2O4
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Tab. 2.4. Organische Pigmente in Winsor&Newton Künstlerfarben (•) [841] in Schmincke Künstler-
farben (⬦) [842], in Charbonnel Künstlerfarben (*) [843].

Pigment Öl Aquarell Acryl Linol- Kupfer- Chemische Klasse
druck druck

PY3 •⬦ ⬦ •⬦ * Monoazo-Gelb Abschnitt 5.11.3
PY65 • •⬦ • Monoazo-Gelb Abschnitt 5.11.3
PY74 •⬦ •⬦ * * Monoazo-Gelb Abschnitt 5.11.3
PY83 • * * Diaryl-Gelb Abschnitt 5.11.3
PY97 • Monoazo-Gelb Abschnitt 5.11.3
PY110 • •⬦ •⬦ Isoindolinon Abschnitt 5.15
PY128 • Diaryl-Gelb Abschnitt 5.11.3
PY139 • • Methin Abschnitt 5.15
PY151 •⬦ Benzimidazolon Abschnitt 5.11.3
PY153 ⬦ •⬦ Ni-Azomethin Abschnitt 5.5
PY154 •⬦ ⬦ Benzimidazolon Abschnitt 5.11.3
PY155 •⬦ ⬦ ⬦ Diaryl-Gelb Abschnitt 5.11.3
PY175 •⬦ Benzimidazolon Abschnitt 5.11.3
PO49 • • Chinacridon Abschnitt 5.12
PO62 • •⬦ Benzimidazolon Abschnitt 5.11.3
PO67 •⬦ ⬦ Pyrazolo-chinazolon
PO71 •⬦ ⬦ ⬦ DPP Abschnitt 5.14
PO73 • • • DPP Abschnitt 5.14
PR81:2 •⬦ Triphenylmethin Abschnitt 5.8.1
PR83:1 •⬦ •⬦ * Alizarinlack Abschnitt 5.6.4
PR122 •⬦ •⬦ •⬦ * Chinacridon Abschnitt 5.12
PR149 • • Perylen Abschnitt 5.13
PR170 •⬦ • Naphthol AS Abschnitt 5.11.3
PR177 • ⬦ • Anthrachinon Abschnitt 5.6.4
PR179 ⬦ •⬦ •⬦ Perylen Abschnitt 5.13
PR188 • • * * Naphthol AS Abschnitt 5.11.3
PR206 ⬦ •⬦ •⬦ Chinacridon Abschnitt 5.12
PR209 •⬦ • •⬦ Chinacridon Abschnitt 5.12
PR242 •⬦ ⬦ Disazokond. Abschnitt 5.11.3
PR254 •⬦ •⬦ •⬦ DPP Abschnitt 5.14
PR255 •⬦ ⬦ •⬦ DPP Abschnitt 5.14
PR264 • ⬦ DPP Abschnitt 5.14
PV1, PV3 •⬦ Triphenylmethin Abschnitt 5.8.1
PV19 •⬦ •⬦ •⬦ * Chinacridon Abschnitt 5.12
PV23 •⬦ •⬦ •⬦ * * Dioxazin Abschnitt 5.9
PV29 • • Perylen Abschnitt 5.13
PV42 ⬦ •⬦ Chinacridon Abschnitt 5.12
PB15 •⬦ •⬦ •⬦ ⬦* * Phthalocyanin Abschnitt 5.10
PB16 ⬦ •⬦ •⬦ Phthalocyanin Abschnitt 5.10
PB60 •⬦ •⬦ •⬦ Indanthron Abschnitt 5.6.4
PB68 • Phthalocyanin Abschnitt 5.10
PG7 •⬦ •⬦ •⬦ ⬦* * Phthalocyanin Abschnitt 5.10
PG36 •⬦ •⬦ •⬦ Phthalocyanin Abschnitt 5.10
PBr25 • Benzimidazolon Abschnitt 5.11.3
PBr41 •⬦ Disazokondens. Abschnitt 5.11.3
PBk31 •⬦ • •⬦ Perylen Abschnitt 5.13
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Tab. 2.5. Kennzeichnung von Pigmenten und Farbstoffen nach dem Colour Index-System.

Typ Farbe (Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau, Grün, Schwarz, Weiß,
Braun)

Pigment PY, PO, PR, PV, PB, PG, PBk, PW, PBr
Säurefarbstoff (Acid dye) AY, AO, AR, AV, AB, AG, ABk, AW, ABr
Reaktivfarbstoff (Reactive dye) RY, RO, .. .
Direktfarbstoff (Direct dye) DY, DO, .. .
Küpenfarbstoff (Vat dye) VY, VO, .. .
Dispersionsfarbstoff (Disperse dye) DSY, DSO, .. .

bestimmende Größe der Bandlücke durch Legierungsbildung mit geeigneten Elemen-
ten zu designen.

Eine große Anzahl neuer Pigmente beruht schließlich auf organischen Struktu-
ren, die feinabgestimmte Farbtöne liefern.

2.3 Übersicht über die Pigmente

Lassen Sie uns nun die Chemie der Pigmente betrachten und sie dazu nach Farbe
gruppieren. Die Tabellen 2.6–2.10 deuten den zeitlichen Verlauf und das Ausmass der
Benutzung schematisch an, für eine detaillierte Betrachtung von Zeit und Nutzung
verweise ich jedoch auf die entsprechende Fachliteratur. Wir wollen an dieser Stel-
le eher ein Gefühl für den Zusammenhang zwischen Chemismus und Nutzungsdauer
bekommen. Die Tabellen zeigen darüberhinaus die Mechanismen, die für Entstehung
der Farbe verantwortlich sind, mit den Kurzsymbolen (LF, HL . . . ) aus Kapitel 3 auf
S. 63.

2.3.1 Bereich Weiß, Schwarz

Der Bereich Schwarz ist in Form von Kohlenstoff seit frühester Zeit mit einem hervor-
ragenden Pigment vertreten. Da ein gutes Schwarzpigment zur Farberzeugung über
den ganzen optischen Spektralbereich eine Totalabsorption zeigenmuß, kommen die
meisten Mechanismen nicht in Frage, da sie Absorptionsbanden und damit ungleich-
mäßige Absorptionen zeigen. Kohlenstoff ist in dieser Beziehung eine Ausnahme,weil
hier alle Atomorbitale zu einer Menge an Molekülorbitalen verschmolzen sind, die zu
einer Vielzahl an engst beieinanderliegenden Absorptionspeaks führen.

Die schwarzen Eisen- und Manganoxide sind aus mehreren Oxidationsstufen der
Elemente aufgebaut undweisen so intensive CT-Übergänge auf, daß diese den ganzen
optischen Bereich überdecken und braun bis schwarz wirken.
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Tab. 2.6. Die wichtigsten weißen und schwarzen Malerpigmente. Die Dicke der Balken deutet das
Ausmaß der Nutzung von der Urzeit bis heute an [45, 46, 48, 49, 67, 89, 91, 310] sowie Quellen aus
Tabelle 2.1–Tabelle 2.4.

Name Zusammensetzung Nutzungszeitraum

Weiß

Gips CaSO4 Streuung
Kreide CaCO3 Streuung
Huntit CaMg3(CO3)4 Streuung
Bleiweiß PW1 2PbCO3 ⋅ Pb(OH)2 HL
Permanentweiß PW21 BaSO4
Lithopone ZnS/BaSO4 HL
Zinkweiß PW4 ZnO HL
Titanweiß PW6 TiO2 HL

Schwarz

Ruß, Lampenschwarz,
PBk6

C MO

Holzkohlen-, Reben-
schwarz, PBk8

C MO

Magnetit, Eisenoxid-
schwarz PBk11

Fe3O4 CT

Beinschwarz, PBk9 C ⋅ Ca3(PO4)2 ⋅ CaCO3 MO
Kohlenstoffschwarz, PBk7 C MO
Schwarze Spinelle PBk20–
PBk30

(Cu, Co, Fe, Ni)(Cr, Fe, Mn)2O4 LF, CT

Weiße Pigmente Tabelle 2.6 gehören zu einem problematischen Farbbereich, da das
idealeWeißpigment eine hundertprozentige, gleichmäßige Reflexion zeigenmuß, um
einen rein weißen Farbeindruck zu hinterlassen. Verbindungen, die Absorptionsban-
den besitzen, können dies kaum leisten, sodass weiße Pigmente ausschließlich durch
Halbleiter realisiert werden. Glücklicherweise können viele halbleitende Bleiverbin-
dungen einfach hergestellt werden, sodass mit dem Bleiweiß bereits in griechischer
ein gutes weißes Pigment zur Verfügung stand. Erst im 19. Jhd. folgten dann weitere
weiße Halbleiter auf Zink- und Titanbasis.

Die andere Möglichkeit, weiße Pigmente herzustellen, ist die feine Vermahlung
farbloser Verbindungen, sodass durch hohe Streuung des einfallenden Lichts ein wei-
ßer Farbeindruck entsteht. Die dafür verwendeten Calciumverbindungen haben je-
doch einen geringen Brechungsindex, sodass sie in hochbrechenden Medien wie Öl
zu transparent erscheinen, lediglich in Aquarellfarben undMaluntergründen können
sie verwendet werden.
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2.3.2 Bereich Gelb-Orange-Braun

Gelb ist eine dankbare Farbe für denMaler, aufgeteilt nachFarbennehmengelbe Farb-
mittel einen breiten Raum ein, Tabelle 2.7. Jeder der Mechanismen für Farbentste-
hung kann den gelben Farbeindruck hervorbringen, sodass die Beschaffung gelber
Farbmittel zu jeder Zeit relativ einfach war.

Besonders organische Verbindungen zeigen Absorptionen im UV-Bereich, die
häufig leicht in den optischen (blauen) Bereich verschoben werden können und dann
gelbe Farbe zeigen. Wir kennen daher zahlreiche organische gelbe Farbmittel; als
natürliche Quellen kommen Pflanzen- und Blütenextrakte in Frage, die vorzugsweise
Farbstoffe für die Färberei liefern. Für dieMalerei sind sie kaumbrauchbar, da ihre Be-
ständigkeit nicht hoch ist und erst durch die moderne organische Chemie verbessert
wurde.

Glücklicherweise wird die Palette gelber Naturfarbstoffe durch stabile Pigmen-
te erweitert, die aufgrund von Ligandenfeldübergängen in Eisenionen farbig sind. In
Form von Ocker und Eisenoxiden werden seit Jahrzehntausenden bis heute gelbe bis
braune Erdpigmente vermalt.

Ein reines Gelb kann auch durchCharge Transfer-Mechanismen entstehen. Durch
den Mangel an chromathaltigen natürlichen Mineralen ist dieser Mechanismus auf
der früheren Palette nicht vertreten und erst im 19. Jhd. durch das Chromgelb einge-
führt.

Schließlich gehört Gelb zu denFarben, die vonHalbleitern hervorgerufenwerden.
Geeignete Halbleiter können unter oxidischen und sulfidischen Mineralien gefunden
und auch in neue, künstliche Pigmente umgewandelt werden. Auripigment, Massi-
cot, Bleizinngelb, Neapelgelb waren seit dem Alterum eine beliebte Ergänzung der
Erdfarbenpalette um reine, leuchtende Gelbtöne, freilich um den Preis einer hohen
Giftigkeit. Cadmiumgelb ist ein Resultat der frühen Chemie, und in der Folge tritt mit
Cadmiumorange erstmal ein eigenständiges orangefarbenes Pigment auf.

2.3.3 Bereich Rot, Violett

Ähnlich günstig wie bei den gelben Pigmenten, schaut die Situation für rote Pigmente
aus Tabelle 2.8, deren Beschaffung bereits im Altertum relativ einfach möglich war.
Auch rote Farben können durch alle vier Mechanismen hervorgebracht werden, und
leider gilt erneut: je reiner die Farbe, desto giftiger das Pigment.

Organische Extrakte aus PflanzenundFarbhölzernwaren vor allem für Färber von
Interesse, lieferten aber auch die klassischen roten Farblacke Krapplack, Karmin und
Cochenillerot. Diemoderne Chemie ergänzt diesemit zahllosen synthetischen Rotpig-
menten und auch rein violetten Pigmenten, die nach wie vor selten auftreten.

Der teils rein vorkommende, teils in Ockererden enthaltene Hämatit ist das klas-
sische Beispiel eines natürlichen Rotpigments auf Charge Transfer-Basis. Seit Beginn
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Tab. 2.7. Die wichtigsten gelben, orangen und braunen Malerpigmente (die organischen Pigmente
dieses Farbbereichs sind sämtlich erst seit ca. 1850 bekannt) [45, 46, 48, 49, 67, 89, 91, 310] sowie
Quellen aus Tabelle 2.1–Tabelle 2.4.

Name Zusammensetzung Nutzungszeitraum

Gelb
Gelber Ocker PY43 α-FeOOH dd
Marsgelb, Eisenoxidgelb
PY42

α-FeOOH dd

Auripigment PY39 As2S3 HL
Realgar PY39 As4S4 HL
Massicot, Bleigelb PY46 PbO
Bleizinngelb Pb2SnO4 (Typ I), PbSn2SiO7

(Typ II)
HL

Indischgelb NY20 Mg-Salz der Euxanthinsäure MO
Neapelgelb PY41 Pb(SbO3)2, Pb3(SbO4)2 ? HL
Barytgelb PY31 BaCrO4 CT
Chromgelb PY34 Pb(Cr, S)O4 CT
Cadmiumgelb hell PY37 (Cd, Zn)S HL
Cadmiumgelb PY35 CdS HL
Zinkgelb PY36 3 ZnCrO4 ⋅ Zn(OH)2 ⋅ K2CrO4 ⋅

2 H2O oder K2O ⋅ 4 ZnCrO4 ⋅

3 H2O

CT

Chromtitangelb PBr24 (Ti, Cr, Sb)O2 LF
Nickeltitangelb PY53 (Ti, Ni, Sb)O2 LF
Mangantitanbraun PY164 (Ti, Mn, Sb)O2 LF
Zinkeisenbraun PY119 (Zn, Fe)Fe2O4 LF
Bismutvanadat und -
molybdat PY184

BiVO4 und 4 BiVO4 ⋅

3 Bi2MoO6

CT

Orange
Chromorange PO21 Pb2[CrO4(OH)2] CT
Cadmiumorange PO20 Cd(S, Se) HL
Cersulfidorange PO75 Ce2S3 HL
Cadmiumzinnober PO23 (Cd, Hg)S HL

Braun
Umbra PBr7 xFe2O3 ⋅ yFeOOH ⋅ zMnO2

(wenig Fe2O3)
LF

Terra di Siena PBr7 xFe2O3 ⋅ yFeOOH ⋅ zMnO2
(wenig Mn)

LF

Chromeisenbraun PBr29 (Fe, Cr)2O3 LF
Marsbraun PBr6 (Fe, Cr)2O3 LF
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Tab. 2.8. Die wichtigsten roten und violetten Malerpigmente (die organischen Pigmente dieses
Farbbereichs sind sämtlich erst seit ca. 1850 bekannt) [45, 46, 48, 49, 67, 89, 91, 101, 310] sowie
Quellen aus Tabelle 2.1–Tabelle 2.4.

Name Zusammensetzung Nutzungszeitraum

Rot
Roter Ocker PR102 α-Fe2O3 CT
Marsrot, Eisenoxidrot PR101 α-Fe2O3 CT
Krapplack PR83 Anthrachinon-Al-Lack MO
Alizarinkarmesin Alizarin-Al-Lack MO
Kermes Kermessäure-Al-Lack MO
Karmin Karminsäure-Al-Lack MO
Zinnober PR106 HgS HL
Mennige PR105 Pb3O4 CT
Siena gebr. PR102 Fe2O3 LF
Cadmiumrot PR108 Cd(S, Se) HL
Ultramarinrot PR259 Na3,6(NH4)0,25(H3O)1,94 ⋅

[Al4,8Si7,2O24] ⋅ S3,01

MO

Molybdatrot PR104 Pb(Cr, S, Mo)O4 CT
Cersulfidrot PR265 Ce2S3 HL
Cadmiumzinnober PR113 (Cd, Hg)S HL

Violett
Purpur MO
Han-Purpur BaCu[Si2O6] LF
Ultramarinviolett PV15 Na6,08(NH4)0,17(H3O)1,28 ⋅

[Al5,36Si6,64O24] ⋅ S3,83

MO

Kobaltviolett PV14 Co3(PO4)2 LF
Manganviolett PV16 (NH4)MnP2O7 LF
Ammoniumkobaltphosphat
PV49

NH4CoPO4 × H2O LF

Lithiumkobaltphosphat
PV47

CoLiPO4 LF

der Kunst ist roter Ocker auf den Paletten anzutreffen, und als Bestandteil orange-
farbener Ocker und Siena erweitert er den Bereich der gelben Erdfarben ins Orange
hinein.

Halbleiter boten erneut reine Rottöne an, Zinnober ist das klassische Beispiel.
Neuzeitlich dagegen und auch in Orange und Dunkelrot erhältlich sind die Cadmi-
umrotpigmente und ihre Nachfolger, die Cersulfide.
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2.3.4 Bereich Blau

Im blauen Bereich des Spektrums treten Schwierigkeiten bei der Pigmentbeschaffung
auf [359] Tabelle 2.9. Dies beruht vor allem darauf, daß der Halbleitermechanismus
keine blauen Farben hervorbringen kann und damit die wichtigste Quelle für reine
und beständige Farbtöne auf Basis natürlicher Mineralien versiegt.

MO-basierte organische Farbmittelmit reinenBlautönen sind zwarmöglich, erfor-
dern zu ihrer Herstellung aber das Instrumentarium der modernen Chemie, denn so
leicht es ist, UV-Absorptionen in den kurzwelligen VIS-Bereich zu schieben und Gelb-
pigmente zu erhalten, so schwierig ist es, sie weiter zum langwelligen Ende des VIS-
Bereichs zu schieben, um Blaupigmente zu gewinnen. Das einzige strahlend blaue
klassische Pigment ist Ultramarin, ein anorganisches MO-Farbmittel. Die Synthese
des Ultramarins und später der Phthalocyanine schuf erst in den letzten zwei Jahr-
hunderten eine solide Grundlage für Blau- und Grünpigmente.

Charge Transfer-Übergänge rufen leuchtende Blautöne hevor, aber das klassische
Beispiel Preussischblau ist eine Entwicklung des 18. Jhd. (und, wie wir jetzt wissen,
lichtunbeständig). In der Natur kommt der fragliche IVCT-Übergang zwischen Ei-
sen(II) und Eisen(III) zwar in vielen bläulichen und blauen eisenhaltigen Gesteinen
vor, die notwendige zweite Oxidationsstufe des Eisens tritt aber nur als Verunreini-

Tab. 2.9. Die wichtigsten blauen Malerpigmente (die organischen Pigmente dieses Farbbereichs
sind sämtlich erst seit ca. 1850 bekannt) [45, 46, 48, 49, 67, 89, 91, 101, 310] sowie Quellen aus
Tabelle 2.1–Tabelle 2.4.

Name Zusammensetzung Nutzungszeitraum

Glaukophan Na2O ⋅ 3 (Mg, Fe)O ⋅
(Fe, Al)2O3 ⋅ 8 SiO2 ⋅ H2O

LF

Ägyptischblau PB31 CaCu[Si4O10] LF
Han-Blau BaCu[Si4O10] LF
Azurit PB30 Cu(OH)2 ⋅ 2 CuCO3 LF
Azurit synthetisch Cu(OH)2 ⋅ 2 CuCO3 LF
Vivianit Fe3(PO4)2 ⋅ 8 H2O mit FeIII CT
Ultramarin PB29 Na6,3[Al4,79)Si7,21O24] ⋅S3,74 MO
Ultramarin synthetisch Na6,3[Al4,79)Si7,21O24] ⋅S3,74 MO
Indigo C16H10N2O2 MO
Indigo synthetisch PB66 C16H10N2O2 MO
Smalte PB32 Kobaltglas LF
Berliner Blau PB27 (Na, K NH4)FeIII[FeII(CN)6] ⋅

nH2O
CT

Coelinblau PB35 CoSnO3
Kobaltblau PB28 CoAl2O4 LF
Manganblau PB33 BaMnO4 ⋅ BaSO4 CT
Kobaltblau türkis PB36 Co(Al, Cr)2O4 LF
Phthalocyaninblau PB15 Kupferphthalocyanin LF
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gung auf, sodass die Farbstärke bei weitem nicht ausreichend ist, um das Material
zum Pigment zu vermahlen.

Die einzigen kostengünstigen blauen Verbindungen beruhen auf den LF-Über-
gängen im Kupferion. In der Antike wurden verschiedene Kupfermineralien verwen-
det, bis sich über zwei Jahrtausende hinweg Azurit durchgesetzt hat. Kupferverbin-
dungen sind jedoch unbeständig und interagieren mit vielen anderen Pigmenten,
obendrein sind die LF-Übergänge des Kupfers intensitätsschwach. Die heute weitver-
breitetenKobaltblau und -türkispigmente beruhen auf dem tetraedrisch koordinierten
Kobalt, bei dem das Symmetrieverbot entfällt und das intensiv färbt, aber als Metall
erst seit zwei Jahrhunderten bekannt ist.

2.3.5 Bereich Grün

Es scheint paradox: dieMaler Europas sind von der dominierenden Farbe Grün umge-
ben, und dennoch ist der grüne Bereich der Palette der problematischste FarbbereichTabelle 2.10.

Reines Grün kann nicht durch die Absorption einer einzigen komplementären
Wellenlänge erzielt werden. Das Beste, was wir durch eine Absorption im Rotbereich
erreichen, ist Blaugrün. Halbleiter können dies nicht leisten, und Charge Transfer-
Banden sind in diesem Bereich nicht bekannt. Die Entwicklung organischer Grünpig-
mente (und auch der blauen) erfordert die Verschiebung einer UV-Absorption über
einen sehr grossen Bereich, was erst der modernen organischen Chemie gelang.

Die Alternative zur Erzeugung von Grün durch komplementäre Absorption ist,
zwei Absorptionsbanden um den Grünbereich herum zu platzieren, eine Aufgabe für
einen modernen Forschungschemiker. In der Natur wird dies in zwei Fällen realisiert:
sowohl grüne Kupferverbindungen, namentlich Malachit, als auch Porphyrine (Chlo-
rophyll) weisen zwei geeignete Absorptionsbanden imblauen und gelben Bereich auf.
Die grünen Kupferverbindungen besitzen jedoch dieselben Nachteile wie die blauen,
sie sind unbeständig und intensitätsschwach, darüberhinaus giftig. Die Entdeckung
des Chroms ermöglichte es in der Neuzeit, stabile grüne Chromoxidhydrate zu ent-
wickeln, die ebenfalls geeignete Absorptionsbanden zeigen.

Die beiden Absorptionsbanden müssen nicht aus demselben Elektronensystem
stammen, gelbe und blaue Verbindungen können gemischt werden. Dies ist der üb-
liche Weg zur Erzielung grüner Farben. Er wird in den grünen Erden beschritten
(Gelb durch Eisen(II)-Verbindungen, Blau durch schwache IVCT-Übergänge zwischen
Eisen(II) und Eisen(III)), und in zahllosen Grünmischungen zwischen Ocker, Blei-
zinngelb, Chromgelb und Azurit, Ultramarin und Berlinerblau.
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Tab. 2.10. Die wichtigsten grünen Malerpigmente (die organischen Pigmente dieses Farbbereichs
sind sämtlich erst seit ca. 1850 bekannt) [45, 46, 48, 49, 67, 89, 91, 101, 310] sowie Quellen aus
Tabelle 2.1–Tabelle 2.4.

Name Zusammensetzung Nutzungszeitraum

Chrysokoll (Cu, Al)2H2Si2O5(OH)4 ⋅ x H2O LF
(Par)Atacamit Cu2(OH)3Cl LF
Ägyptischgrün grünes Kupfer-Silikatglas LF
Malachit PG39 Cu(OH)2 ⋅ CuCO3 LF
Malachit synthetisch Cu(OH)2 ⋅ CuCO3 LF
Grüne Erde PG23 FeO-Silikate LF
Grünspan PG20 Cu(CH3COO)2 ⋅ Cu3(OH)2 LF
Rinmanns Grün PG19 ZnCo2O4 LF
Scheeles Grün PG22 n CuO ⋅ As2O3 ⋅m H2O LF
Schweinfurter Grün,
Smaragdgrün PG21

Cu(CH3COO)2 ⋅ Cu3(AsO2)2 LF

Chromoxidgrün PG17 Cr2O3 LF
Chromoxidgrün feurig
PG18

Cr2O3 ⋅ 2 H2O LF

Chromgrün, Zinnober-
grün PG15

Chromgelb+Berlinerblau CT+MO

Cadmiumgrün PG14 Cadmiumgelb+Ultramarin HL+MO
Chromgrün PG48 Chromgelb+Phthalocyaninblau CT+MO
Kobalttürkis PG50 (Co, Ni, Zn)2TiO4 LF
Phthalocyaningrün PG7 Kupferphthalocyanin chloriert LF
Phthalocyaningrün PG36 Kupferphthalocyanin haloge-

niert
LF

2.4 Malsysteme, Definitionen

Bevor wir uns den Details zuwenden, müssen wir einige Begriffe definieren, um im
folgenden Text keine Verwirrung des Ausdrucks aufkommen zu lassen. EinMalsystem
ist die Gesamtheit der farbigen Stoffe, Binde-, Lösungs- undHilfsmittel und der Unter-
gründe, die für eine bestimmte Maltechnik benötigt wird. Die einzelnen Bestandteile
wichtiger Systemewerdenwir in den folgenden Kapiteln detailliert untersuchen, z. B.:
– Das Malsystem der Ölmalerei umfasst die Bindemittel Lein-, Mohn- oder Saflor-

öl, eventuell Harze, das Lösungsmittel Terpentinöl sowie die Farbmittel, hier Pig-
mente. Untergründe sind bspw. Leinwände oder Holzplatten.

– Das Malsystem einer Schreibtinte umfasst als Lösungsmittel Wasser, einige Hilfs-
mittel wie Austrocknungsverzögerer, Tenside und pH-Puffer, sowie als wesentli-
che Komponente ein Farbmittel (Pigment oder Farbstoff) und Papier als Unter-
grund.
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Als Farbmittel werden nach DIN alle Substanzen bezeichnet, denen Farbigkeit zu ei-
gen ist, ob sie nun Pigmente oder Farbstoffe sind.

Pigmente Farbmittel, die in den Lösungsmitteln eines Malsystems unlöslich sind,
werden Pigmente genannt. Sie müssen mit einem Bindemittel auf dem Malgrund fi-
xiert und mit einem Lösungsmittel zur eigentlichen Malerfarbe angerührt werden.
Beispiel: alle Künstlerpigmente sind in Leinöl undWasser unlöslich und somit für die
Öl- und Aquarellmalerei geeignet.

Pigmentfarben weisen stets die körperliche Beschaffenheit mehr oder minder zä-
her, pastoser Massen auf, die sie zur Malerei geeignet macht.Man kann sie pastos auf-
tragen, und durch ihre Größe der enthaltenen Pigmentkörner sind sie grundsätzlich
deckend, auchwenn diese Eigenschaft unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Für lasie-
rende Malsysteme, bei denen ein transparentes Erscheinungsbild gefordert ist wie bei
der Aquarellmalerei, werden die Pigmente so grob oder fein gemahlen, daß ihr Streu-
vermögen niedrig ist und sie daher transparenter wirken, Abschnitt 2.6.5. Es ist oft
möglich, die Deckfähigkeit eines Pigments fließend von lasierend bis deckend einzu-
stellen: z. B. ist Gelbocker ein gut deckendes Pigment, kann aber in bestimmten Korn-
größen lasierend sein. Anwendungen wie pigmentierte Tintenstrahltinten erfordern
ebenfalls Pigmente mit geringer Korngröße.

Farbstoffe Farbige Substanzen, die im Lösungsmittel molekular gelöst sind, werden
Farbstoffe genannt. Aufgrund ihrer Kleinheit streuen sie das Licht nicht, ihre Lösung
ist klar und transparent. Durch fehlenden eigenenKöper, ihreUnstofflichkeit, verwen-
det der Maler Farbstoffe nicht für seine Arbeit an Gemälden, sie werden jedoch gele-
gentlich zum Färben von Firnissen verwendet. Ihr Hauptanwendungsgebiet ist das
Zeichnen (Tusche), Drucken, Schreiben (Tinten) und die Färberei. Farbstoffe werden
vomTräger (Papier, Textilien) adsorbiert und imwesentlichendurch sekundäreWech-
selwirkungen (van der Waals-Kräfte) fixiert. Sie benötigen daher im Grunde kein Bin-
demittel.

Durch den Trick der Verlackung (Abschnitt 3.6) können auch einige Farbstoffe
zumMalen verwendet werden: sie werden aus der Lösung durch Zugabe eines Metall-
salzes als schwerlöslicher Niederschlag gefällt und gewinnen so Stofflichkeit. Ist der
Trägerkörper Tonerde oder Kreise, erhalten wir Lasurpigmente, da der weiße Träger
aufgrund seines niedrigen Brechungsindex in den meisten Bindemitteln transparent
wird. Bedeutende Beispiele sind Karminrot (der Aluminiumlack der wasserlöslichen
Carminsäure aus der Cochenille) undKrapplack (der Aluminiumlack desAlizarins aus
der Krappwurzel).
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2.5 Physikalische Grundvorgänge, Spektren

Umzu verstehen, was die eigentliche Aufgabe des Chemikers beimHervorbringen von
Farbe ist, müssen wir wissen, was Farbe überhaupt entstehen läßt. Wir betrachten
dazu den grundlegenden Vorgang der Absorption von (sichtbarer) Strahlung durch
einen (farbigen) Körper näher, bevor wir uns in Abschnitt 2.6 den physikalischen
Grundlagen zuwenden.

Dieser Vorgang, dem die gesamte Malerei ihre Existenz verdankt, ist in Abbil-
dung 2.3 dargestellt. Er beruht darauf, daß durch die Einstrahlung von Licht mit einer
geeigneten Wellenlänge λ Elektronen einer Verbindung von einem Energieniveau in
ein entsprechend höheres Energieniveaus überführt werden können. Die zur Über-
führung entnommene Energie hν „fehlt“ im Reflexionsspektrum und tritt als Absorp-
tionsbande in Erscheinung. Liegt die Wellenlänge im sichtbaren Bereich des elektro-
magnetischen Spektrums (VIS-Bereich), nehmen wir die Verbindung als farbig wahr.
Energie und Wellenlänge stehen dabei im Zusammenhang

λ = c
ν

(2.1)

Im Reflexionsspektrum geben wir die Reflektion R(λ) an, d. h. den Bruchteil oder Pro-
zentsatz an eingestrahltem Licht der Wellenlänge λ. R(λ) bewegt sich zwischen 0%
(totale Absorption) und 100% (totale Reflexion, d. h. überhaupt keine Absorption).

2.5.1 Emissionsfarben

Der erste Grundtyp eines Spektrum enthält einen einzelnen,mehr oderweniger scharf
ausgeprägten Peak Abbildung 2.4. Ein solches Spektrum kann entstehen, indem ein
selbstleuchtender Körper Licht bestimmterWellenlänge ausstrahlt, was in derMalerei
nicht der Fall ist, bei einer Videoinstallation dagegen sehr wohl. Es wird mit der Far-

EGZ

EAZ
Anregung, hν

Abregung

R [%]

hνUV IR

Abb. 2.3. Grundprinzip der Absorption, das durchstrahlte Material weist zwei Energieniveaus auf.
Links: durch Einstrahlung von Licht der Frequenz ν werden Elektronen vom Grundzustand mit der
Energie EGZ in den angeregten Zustand mit der Energie EAZ überführt.
Rechts: die Energie hν „fehlt“ im Reflexionsspektrum und erscheint als Absorptionsbande.
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Abb. 2.4. Ideales Emissionsspektrum einer selbstleuchtenden Verbindung, aufgetragen ist die In-
tensität I in der sichtbaren Farbe. Die wahrgenommene Farbe entspricht der Wellenlänge λ des
Peaks. Je geringer die Halbwertsbreite des Peaks ist, desto reiner erscheint der Farbton (hier Gelb).
Zu sehen ist auch der reziproke Zusammenhang zwischen Energie hν der Strahlung und der Wellen-
länge λ. Farbwahrnehmungen und Wellenlängenbereiche sind Richtwerte.

be wahrgenommen, die der Wellenlänge des Peaks entspricht, im Beispiel Blau oder
Gelb. Je schärfer der Peak, desto reiner ist die Farbe, im Beispiel Gelb. Ist der Peak im
sichtbaren Bereich breit, ähnelt das Ergebnis mehr und mehr weissem Licht, die Far-
be ist blaß und wenig ausgeprägt. Eine weitere Möglichkeit, ein solches Spektrum zu
erhalten, wird im nächsten Abschnitt besprochen.

Eine Verbindung, die ein solches Spektrum zeigt, kann alle Farben des Regenbo-
gens aufweisen, wie die Abbildung zeigt, vor allem die Hauptfarben Violett (420 nm),
Blau (460 nm), Grün (525 nm), Gelb (575 nm), Orange (600 nm) und Rot (650 nm). Die
Angabe von Wellenlängen ist als Richtwert zu nehmen, da der genaue Farbeindruck
stark von der effektiven Form des Spektrums abhängt.

2.5.2 Absorptionsfarben

Das Gegenstück zum soeben besprochenen Spektrum ist eines, in dem nur Licht einer
bestimmten Wellenlänge absorbiert wird. Das Reflexionsspektrum enthält ein „Loch“
an dieser Stelle, Abbildung 2.5. Ein solches Spektrum ist der Regelfall, sobald ein
Körper einen durch Licht anregbaren Übergang, eine Absorption, aufweist.

Der Farbeindruck eines solchen Spektrumwird durchdieMischungdes restlichen
Lichts bestimmt. Dies ist die Komplementärfarbe zu der Farbe, die der Wellenlänge
des Peaks entspricht. Absorbiert ein Körper Licht von 590 nm, so entspricht dies gel-
bem Licht, der Farbeindruck dieses Körpers ist Blau, wie die Tabelle in Abbildung 2.5
zeigt.

Verbindungen, die einen Absorptionspeak aufweisen, können alle Farben von
Gelbgrün über Violett bis Blaugrün annehmen bis auf Grün selber. Ein rein grüner
Farbeindruck entsteht nur durch die Kombination von zwei Absorptionsbanden im
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300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
λ/nm

R [%]

Farbe für λmax λmax/nm Farbwahrnehmung Energie/eV

Purpur 380–430 Gelbgrün 3,26
Blau 430–480 Gelb 2,75
Zyanblau 480–490 Orange 2,57
Blaugrün 490–500 Rot 2,52
Grün 500–560 Magenta 2,33
Gelbgrün 560–580 Violett 2,17
Gelb 580–595 Blau 2,13
Orange 595–605 Zyanblau 2,11
Rot 605–750 Blaugrün 2,04
Magenta 750–770 Grün 1,65

Abb. 2.5. Ideales Reflexionsspektrum eines Pigments mit einzelner Absorptionsbande, dargestellt
in der sichtbaren Farbe. Die Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen absorbierter Wellenlänge
λmax , der Farbe der korrespondierenden Emission, und der wahrgenommenen Farbe [158, Kapi-
tel 34]. Ein rein grüner Farbeindruck kann nur schwer entstehen.

Gelb- und Blaubereich (etwa durch die bekannte Mischung von Blau und Gelb), was
für das chemische Design von Pigmenten große Bedeutung hat. [9, Chapter 7, Appen-
dixD] enthält eine Anzahl Reflexionsspektren für wichtige Farbpigmente.

Multiple Absorptionsbanden
Farbmittel weisen in der Praxis mehrere Absorptionsbanden im sichtbaren Bereich
oder in den angrenzenden Bereichen auf. Die resultierende Farbe ist dann nicht mehr
einfach vorherzusagen. Wir können aber einen wichtigen Sonderfall betrachten, der
den beschriebenen Grünton hervorbringt.

Zwei Absorptionsbanden werden so platziert, daß sie Licht höherer und niedrige-
rer Wellenlänge absorbieren und im dazwischenliegenden Bereich keine Absorption
stattfindet, also ein „Reflexionspeak“ entsteht. Abbildung 2.6 zeigt, daß die beiden
Absorptionsbanden um λ1 und λ2 herum, die selber nicht im VIS-Bereich liegen müs-
sen, einen „Peak“ um λ3 hervorbringen. Da es sich umAbsorption von eingestrahltem
Licht handelt, ist die Reflektivität R und nicht die Intensität I aufgetragen.
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Abb. 2.6. Ideales Reflexionsspektrum eines Pigments mit zwei Absorptionsbanden. In dieser Kon-
stellation kann ein rein grüner Farbeindruck entstehen.

Einfluß der Halbwertsbreite
Der Farbeindruck ist neben der Absorptionswellenlänge auch von der Halbwertsbrei-
te der Absorptionsbande abhängig. Eine schmale Absorptionsbande ist reinfarbiger
(höhere Chroma) als eine breite Bande. Sie ist aber auch schwächer farbig, da nur ein
geringer Anteil des weißen Lichts absorbiert wird. Ein Beispiel ist Didym-Glas (Neo-
dym-Praseodym-Glas), das eine Bande mit ca. 30nm Breite im Gelbbereich aufweist
undbläulich erscheint. ImGegensatz dazu ist die Bande im intensiv blauenKobaltglas
ca. 200 nm breit.

Steigern wir die Halbwertsbreite so weit, daß große Teile des VIS-Bereichs über-
decktwerden, verliert sichder Farbeindruck zunehmend, es treten dunkle Farben auf.
Breite Absorptionsbanden imGelben wirken blauschwarz, solche imBlaubereich füh-
ren zu braungrauen Tönen.

Einfluß der Intensität
Eineweitere Beeinflussung des Farbeindruck erfolgt durchdie Intensität der Absorpti-
onsbande. Bei geringer Intensität (z. B. durch geringe Konzentration des Farbmittels)
wird der Farbeindruck imwesentlichen vonder zentralenAbsorptionswellenlänge be-
stimmt, die Absorptionsintensitäten der benachbartenWellenlängen liegen unter der
Wahrnehmungsschwelle des Auges. Bei höherer Intensität ist dies nichtmehr der Fall,
wir beginnen, zunehmend die Absorption der Nachbarwellenlängen wahrzunehmen,
was zu einer Farbtonverschiebung führt.

Ein gutes Beispiel finden wir bei gelben Farbstoffen. In geringer Konzentration
der Lösung ist nur eine Absorption im Blauen wahrnehmbar, wir sehen eine gelbe Lö-
sung. Bei höherer Konzentration (Extremfall: Farbstoff als Pulver) intensiviert sich der
Absorptionspeak und wird auch an der Basis breiter, sodass zunehmend auch violet-
te und grüne Anteile des Lichts wahrnehmbar absorbiert werden. Der Eindruck der
konzentrierten Lösung oder des Pulvers ist orange.
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Abb. 2.7. Ideales Reflexionsspektrum eines Halbleiters, dargestellt in der sichtbaren Farbe. Anstelle
eines Peaks ändert sich die Absorption mehr oder weniger sprunghaft. Zusammenhang zwischen
Wellenlänge der Absorptionskante und der wahrgenommenen Farbe nur schematisch.

Wenn die Intensität der Absorption sehr hoch ist, wird der Peak so breit, daß im
gesamten VIS-Spektrum merkliche Absorption auftritt und zu einem braunen oder
gar schwarzen Farbeindruck führt. Tatsächlich besitzen die intensivsten organischen
Farbstoffe als Feststoff oder unverdünnt fast schwärzliches Aussehen. Auch viele oxi-
dische Mineralien werden dunkelbraun gefärbt, weil eine sehr intensive Absorption
im nahen UV-Bereich auftritt (Charge Transfer-Übergang vom Sauerstoff zum Metall)
und bis in den sichtbaren Bereich reicht, sodass nur wenig gelbes Licht übrigbleibt.
Ein weiterer Effekt tieffarbiger Pigmente ist das Auftreten eines metallischen Schim-
mers, Bronzieren genannt, Abschnitt 2.6.7.
2.5.3 Farbe durch Absorption an Kante

Bei Halbleitermaterialien beobachten wir Reflexionsspektren, die idealisiert bei ei-
ner bestimmten Wellenlänge von vollständiger Absorption zu vollständiger Reflexion
wechseln. Je steiler die entstehendeKante, desto reiner ist die Farbe. Der Farbeindruck
entspricht der Mischfarbe des reflektierten Teilspektrums und reicht von Schwarz
(Kante liegt im UV, kein Licht wird reflektiert) über Braun, Rot und Gelb zu Weiß
(Kante liegt wiederum ausserhalb des sichtbaren Bereichs im IR, sodass eine Totalre-
flexion vorliegt). In Abbildung 2.7 ist ein Beispiel für fünf verschiedene Kantenlagen
gezeigt und die wahrgenommenen Farben angedeutet.

2.6 Die Wechselwirkung Licht–Materie

Wir verweilen noch etwas bei der Physik und betrachten einModell, daß dieWechsel-
wirkung Licht-Materie auf atomarer Ebene beschreibt. Wir können damit beim Über-
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gang zumMakrokosmosmakroskopische Eigenschaften von Pigmenten besser verste-
hen, wie Transparenz, Reflexion und Streuung. Eine genaue Behandlung aller Phäno-
mene ist in Physik- undOptik-Lehrbüchernund in [232, Kapitel 8, 11, 13], [233, 234, 247,
248], [249, Chapter 3] gegeben.

2.6.1 Mikroskopische Betrachtung: das Oszillator-Modell

Betrachten wir eine monochromatische Lichtquelle, die elektromagnetische Strah-
lung mit der Frequenz ω aussendet und damit einen Körper beleuchtet. Nach dem
Oszillatormodell von Lorentz enthält der Körper unzählige Oszillatoren, die elektro-
magnetisch angeregt werden können, sodass Strahlung mit dem Körper in Wechsel-
wirkung tritt. Die Oszillatoren haben ihren Ursprung in schwingungsfähigen Dipolen:
– AtomareOszillatoren bestehen aus gebundenenLadungen, dieDipolewerden aus

ElektronenundProtonen gebildet.Wir könnenuns einen solchenDipol historisch
als elastisch um den Kern schwingendes Elektron vorstellen oder quantenmecha-
nisch als Übergang zwischen Energiezuständen.

– Vibrationsoszillatoren bestehen aus polarenMolekülen, deren Komponenten ver-
schiedene mechanische Schwingungszustände aufweisen, die angeregt werden
können.

– Oszillatoren in Metallen und metallischen Verbindungen bestehen aus freien La-
dungen.

Die schwingenden Dipole besitzen eine natürliche Schwingungsfrequenz ω0, die zu
typischen optischen Erscheinungen Anlaß gibt:
– Absorptionen im UV- und VIS-Bereich für atomare Oszillatoren, da diese hohe

Schwingungsfrequenzen ω zeigen,
– Absorptionen im IR-Bereich für Vibrationsoszillatoren.

Für uns sind atomare Oszillatoren mit gebundenen Elektronen wichtig. Metallische
Stoffe mit freien Elektronen werden durch das Drude-Modell beschrieben, das wir
hier nicht näher betrachten.

Das elektrische Feld E der Strahlung übt eine Kraft auf die Dipole aus, die durch
die Polarisierung P ausgedrückt werden kann:

P = ϵ0χE (2.2)
Pi,i=x,y,z = ϵ0∑

j
χijEj + ϵ0∑

j
∑
k
χijkEjEk + . . . (2.3)

Der zweite und alle höheren Terme inGleichung 2.3 sind nur bei hohenStrahlungsin-
tensitäten notwendig und führen zur nichtlinearen Optik, die z. B. in der Lasertechnik
wichtig ist. Der erste Term stellt die lineare Abhängigkeit bei geringen Strahlungsin-
tensitätendar,wie sie bei unseremThemaauftreten.DiewirkendeKraft auf dieDipole,
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die sie zu Schwingungen anregt, können wir dann einfach durch F = q−q+E beschrei-
ben, wenn q− und q+ die Ladungen des Dipols sind. Zwei Fälle sind zu unterscheiden.

ω = ω0, Resonanz/Absorption
Das eingestrahlte Licht ist inResonanzmit demOszillator, demStrahlungsfeldwird ef-
fizient Energie entnommen, auf den Oszillator übertragen und die Schwingungen des
Oszillators erheblich verstärkt. Die Energie der Strahlung entspricht genau der Ener-
giedifferenz zweier Energieniveaus des Oszillators, sodass die Strahlung ein Elektron
auf das höhere Niveau anhebt. Das Elektron kann unter Re-emission von Strahlung
gleicher Frequenz in den Grundzustand übergehen. Im Gegensatz zum gerichteten
Feld der Eingangsstrahlung erfolgt die Re-emission gleichmässig in alle Richtungen
und wird elastische Streuung genannt.

In einem Vielteilchensystem kann die Energie des angeregten Elektrons auch auf
Gitterschwingungen übertragen werden. Aufmakroskopischer Ebene beobachten wir
Absorption, die sowohl zur Farbe des Körpers als auch zur Erwärmung führt.

ω ≠ ω0, Nicht-Resonanz/Transparenz
Das eingestrahlte Licht erzwingt Schwingungen des Oszillators, es findet aber keine
Energieübertragung statt. Auchhier re-emittiert der schwingendeOszillator Strahlung
gleicher Frequenz ungerichtet in alle Raumrichtungen (elastische Streuung), Abbil-
dung 2.8. Da die Schwingungen erzwungen sind, beobachtenwir nun jedoch eine Pha-
senverschiebung: für ω < ω0 kann der Oszillator dem äußeren Feld in Phase, aber mit
einer Phasenverschiebung folgen. Für ω > ω0 kann der Oszillator den schnellen Feld-
änderungen nur mehr gegenphasig folgen.

Makroskopisch führen diese Vorgänge zu transparenten Körpern. In ihnen wird
das Licht in einer Art Staffellauf von Oszillator zu Oszillator weitergegeben. Dabei
addieren sich die einzelnen Phasenverschiebungen, von außen erscheint uns dieser
Vorgang so, als erfolge die Lichtausbreitung innerhalb des Körpers mit geringerer Ge-
schwindigkeit. Die sichtbare Auswirkung dieser Verlangsamung ist der Brechungsin-
dex des Körpers. Da die Oszillatoren den schnellen Veränderungen des Felds nicht
mehr folgen können, sind die beschriebenen Phänomene besonders bei ω < ω0 zu
beobachten.

Lichtquelle
Oszillator

Anregung ungerichtete
Reemission

Abb. 2.8. Links: Anregung eines einzelnen
Oszillators zu Schwingungen durch ein ein-
fallendes elektromagnetisches Feld. Rechts:
ungerichtete Reemission der aufgenomme-
nen Energie.
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Beschreibungsgrössen
Das vorgestellte Oszillatormodell erlaubt es, wichtige Größen zu berechnen. Zu diesen
gehört die komplexe dielektrische Funktion ϵ, der Brechungsindex n, der Absorpti-
onskoeffizient k, der komplexe Brechungsindex n + ik sowie die Extinktion α:

ϵ(ω) = ϵ1(ω) + iϵ2(ω) (2.4)

ϵ1(ω) = 1 + χ + Ne2

ϵ0m0

ω2
0 − ω2

(ω2
0 − ω2)2 + γ2ω2

(2.5)

ϵ2(ω) = Ne2

ϵ0m0

γω(ω2
0 − ω2)2 + γ2ω2

(2.6)

n(ω) = √ ϵ1 + √ϵ21 + ϵ222 (2.7)

k(ω) = √−ϵ1 + √ϵ21 + ϵ22
2

(2.8)

α(ω) = 2ωkc (2.9)

ϵ0 ist die Dielektrizitätskonstante, m0 die Masse eines Oszillators, γ die Oszillator-
dämpfung,N ist dieOszillatordichte proVolumen. γwirkt sich auf dieHalbwertsbreite
des Peaks um ω0 aus.

Ein Festkörper enthält eine Vielzahl von Oszillatoren. Beim Übergang vom ein-
zelnen mikroskopischen Oszillator zum Festkörper überlagert sich die re-emittierte

Oszillator

Brechung

Lichtquelle

Reflexion
n1, c n2, v

λ1 =
2πc
ω

θ

λ2 =
2πv
ω > λ1

θ

n1, c n2, v

Abb. 2.9. Die beim Bestrahlen eines Körpers re-emittierte Strahlung aller Oszillatoren überlagert
sich zu einer Gesamtwelle mit verschiedenen Komponenten: transmittiertes gebrochenes Licht
sowie reflektiertes Licht. Die Intensitätsdifferenz zwischen der einfallenden und der resultierenden
Strahlung spiegelt eine eventuelle Absorption wider. θ ist der Eintrittswinkel, θ der Austrittswinkel.
n1 und c sind der Brechungsindex und die Ausbreitungsgeschwindigkeit in der Umgebung, n2 und v
im Körper. Links: Teilchenbild, rechts: Wellenbild.
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Strahlung aller Oszillatoren, Abbildung 2.9. Im Teilchenbild beobachten wir Licht-
strahlen, die unter gleichem Winkel reflektiert werden, und transmittierte Strahlen,
die unter einem größeren Winkel in den Körper gelenkt werden (Lichtbrechung). Im
Wellenbild beobachten wir ebenfalls eine reflektierte und eine transmittierte Wellen-
front. Die den Körper durchlaufende Wellenfront hat aufgrund der summierten Pha-
senverschiebungen eine niedrigere Ausbreitungsgeschwindigkeit v als die einlaufen-
deWelle c, oder eine höhereWellenlänge λ2 > λ1, und ist deswegen unter demWinkel
θ < θ gegen die Oberfläche des Körpers geneigt.

2.6.2 Makroskopische Betrachtung: Absorption

Die Stärke der Absorption können wir durch den wellenlängenabhängigen Absorp-
tionskoeffizienten k quantifizieren, der bei der Resonanzfrequenz ω0 des Oszillators
maximal wird (Gleichung 2.8 und Abbildung 2.10).

λ

Absorption
k(λ)

ω0

Abb. 2.10. Verlauf des Absorptionskoef-
fizienten nach Gleichung 2.8 für einen
Oszillator mit der Resonanzfrequenz ω0.

Absorption
k(λ)

UV
elektron.
Anregung

IR
GitterschwingungenVIS

0,1

10.000

1
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100

E/eV

λ/nm

bathochrome Verschiebung

Abb. 2.11. Typischer Verlauf des Absorptionskoeffizienten über einen weiten Bereich des Spektrums
hinweg. Gezeigt sind mehrere Resonanzfrequenzen mit den typischen Anregungsformen. Farbmittel
besitzen Absorptionen im UV-Bereich, die wir bathochrom in den VIS-Bereich verschieben müssen,
und im VIS-Bereich.



2.6 Die Wechselwirkung Licht–Materie | 35

Je nach Größe von ω0 haben wir es mit unterschiedlichen Formen von Energie zu
tun. Abbildung 2.11 stellt den weiten Frequenzbereich vom UV bis IR mit typischer-
weise in Festkörpern auftretenden Absorptionen dar. Während uns Absorptionen im
Infrarotbereich, die thermische Gitterschwingungen anregen, nicht interessieren, ge-
hören Anregungen elektronischer Übergänge im UV- und visuellen Bereich zu unse-
rem Gebiet. Die Zusammenhänge zwischen Absorptionsfrequenz und Farbwahrneh-
mung haben wir bereits in Abschnitt 2.5 betrachtet.

Das gezeigte Spektrum gehört zu einem farblosen (transparenten) Körper, da kei-
ne Absorption im VIS-Bereich auftritt. Wir versuchen beim Design eines Pigments,
durchChromophore eine Absorption zu erreichen, die häufig imUV-Bereich liegt, und
diese durch Auxochrome in den VIS-Bereich zu verschieben (bathochrome Verschie-
bung).

2.6.3 Makroskopische Betrachtung: Größenabhängige kollektive
Anregungserscheinungen in Pigmentpartikeln, Oberflächenplasmonen

Die Beschreibungsgrößen ϵ(ω), n(ω) und k(ω) bestimmen die optischen Eigenschaf-
ten eines Atoms, Ions oder Moleküls. Sie hängen wie gezeigt von den Resonanzfre-
quenzen ω0 der möglichen elektronischen Übergänge ab, z. B. zwischen Molekülor-
bitalen. Sie werden daher primär von der elektronischen Struktur der Verbindung
bestimmt.

Beim Übergang vom isolierten Oszillator über Cluster aus wenigen Oszillatoren
zummakroskopischen Festkörper treten dagegen Erscheinungen auf, die nicht im Os-
zillator oder Chromophor selber begründet sind, sondern erst durch das Zusammen-
wirken vieler Chromophore entstehen und eine Abhängigkeit von Größe und Gestalt
des Chromophorpartikels einbringen [248], [249, Chapter 4]. Die Erscheinungen wer-
den im Rahmen der Physik von (Metall-)Clustern studiert und lassen sich auf zwei
Effekte zurückführen:
– Intrinsische Effekte: größen- und gestaltabhängige Änderungen in Volumen- und

Oberflächeneigenschaften wie dem Ionisierungspotential, der Bindungsenergie,
der Kristallstruktur, der chemischen Reaktivität und der Lage der Energieniveaus
in Verbindungen. Da ω0 von der Lage der Energieniveaus bestimmt wird, ergibt
sich über die intrinsischen Effekte eine Abhängigkeit von ϵ von der Größe r und
Gestalt g der Pigmentpartikel, ϵ = ϵ(ω, ω0, r, g).

– Extrinsische Effekte: größen- und gestaltabhängige optische Antwort auf externe
(elektromagnetische) Felder oder Kräfte. Hierzu gehört die Entwicklung von kol-
lektiven elektronischen Schwingungen (Mie-Resonanzen oder Oberflächenplas-
monen).

In Tabelle 2.11 ist eine schematische Einteilung in geeignete Größenklassen gezeigt.
Für uns interessant sind Cluster im Größenbereich einiger Nano- bis Mikrometer, wie
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Tab. 2.11. Einteilung von Materialien in Größenklassen zur Beschreibung von größenabhängigen
optischen Erscheinungen. [248].

Sehr kleine
Cluster

Kleine Cluster Große Cluster Bulkmaterial

Atome < 20 < 500 < 107 > 107

Radius r < 1 nm < 4 nm < 100 nm > 100 nm

Math. Behandlung MO-Berechnung Festkörpertheorien (Elektrodynamik)
Jelliumtheorien

Phänomene Ein-/Mehrelektronenanregung Festkörperspektrum

quantum size effect
kollektive Elektronenanregung
(Plasmonen)

Einfluß auf ϵ ω0, r ω0, r ω0(r) ω0, ≈ const (Material-
konstante)

intrinsischer Größeneffekt extrinsischer Größeneffekt

sie Pigmentpartikel darstellen und in denen Absorptionserscheinungen auftreten,
die nicht durch elektronische Übergänge allein begründet werden können, wie wir inAbbildung 2.2 in der Einleitung bereits angedeutet haben.

Bei kleinen Partikeln werden intrinsische Effekte wirksam, die die optischen Be-
schreibungsgröße ϵ = ϵ(ω, ω0, r) auf kleinster Größenskala r stark ändern, z. B. ent-
stehen Ligandenfeldübergänge erst, wenn ein freies Ion in ein Umfeld von Liganden
gebrachtwird. Einweiteres Beispiel ist die Abhängigkeit der Bandlücke in Halbleitern
von der Partikelgröße (quantum size effect), da sich atomare Energieniveaus über ei-
ne Vielzahl von Molekülorbitalen in eine kristalline Bandstruktur entwickeln, Ab-
schnitt 3.2, speziell S. 74.

Große Pigmentpartikel liegen zwischen kleinen Clustern und Bulkmaterial und
können mit Hilfe von elektrodynamischen Theorien beschrieben werden. Diese be-
rücksichtigen neben den molekularen Oszillatoren Verzögerungen und Reflexionen
der einfallenden Lichtwellen in ausgedehnten Körpern, resp. im Teilchenbild die An-
regungen freier Elektronen im Volumen der Sphäre. Ihre optischen Spektren können
zusätzlich zu den molekular bedingten Absorptionen durch kollektive Resonanzen
(Mie-Resonanzen oder Oberflächenplasmonen) gekennzeichnet sein, die stark von
Größe und Gestalt des Partikels, von der einfallendenWellenlänge und vomBeobach-
tungswinkel abhängig sind.

Diesen Erscheinungen liegt die Wechselwirkung des elektromagnetischen Felds
des Lichts mit dem Partikel zugrunde. Mie berechnete 1901, wie sich ein einfallendes
Feld in sphärischen Partikeln verhält, die einige Hundert bisMillionen elektrische Os-
zillatoren enthalten und deren Größe einige Vielfache der eingestrahlten Wellenlänge
beträgt. Das Resultat sindAusdrücke für den Feldverlauf im Innen- undAußenbereich
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dieser Sphäre (reflektierte, transmittierte, gestreute Wellen) und damit für die ma-
kroskopisch beobachtbare Absorption und Reflektivität. Entsprechende Rechnungen
für nichtsphärische Körper sindmathematisch schwer durchzuführen, ihre Lösungen
werden numerisch gewonnen.

DieAusdrücke für gestreuteWellen erlauben es, Bedingungen für Resonanzen ab-
zuleiten, die zu Maxima in der Extinktion führen. Diese Bedingungen können durch
die elektronische Struktur ϵ des Materials oder durch geeignete geometrische Abmes-
sungen des Körpers erfüllt werden, wie bei der Entstehung von Regenbögen. Wir wol-
len uns auf elektronisch bedingte Resonanzen konzentrieren, die durch gebundene
oder freie Elektronen hervorgerufen werden.

Beiträge gebundener Elektronen
Wir werden uns in diesem Buch fast ausschließlich mit den Möglichkeiten beschäf-
tigen, in Chromophoren Energieniveaus für gebundene Elektronen zu erzeugen,
zwischen denen elektronische Übergänge im sichtbaren Bereich des Spektrums statt-
finden können. Solche Übergänge bestimmen den Verlauf von ϵ über ihre Resonanz-
frequenz ω0, wodurch die Pigmentpartikel farbig erscheinen.

Beiträge freier Elektronen, (Oberflächen-)Plasmonen
Einige Materialien, die für Pigmente verwendet werden, besitzen neben gebundenen
auch freie Elektronen und zeigen zusätzliche Resonanzen. Diese können ansonsten
unverständliche Phänomene erklären, wie die Abhängigkeit der Farbe von Eisenoxi-
den vonKorngröße und -gestalt. Zu solchenMaterialienmit freien Elektronen gehören
Metalle, Halbleiter, Alkali- und Edelmetalle, im Bereich Pigmente insbesondere halb-
leitende Metalloxide und -sulfide.

Elektronen im Leitungsband (Plasma) werden durch das eingestrahlte Feld zu
kollektiven Schwingungen angeregt, sog. Oberflächenplasmonen, die zu oszillieren-
den Nettoladungen an der Partikeloberfläche führen. Siewerden durch eingestrahltes
Licht aufrechterhalten, wenn dessen Frequenz resonant zur Schwingungsbewegung
ist, Abbildung 2.12. Die Energieübertragung entspricht einer Absorption und wird
bei einer Resonanzfrequenz im sichtbaren Bereich als Farbe wahrgenommen.

Die Physik der Plasmonen ist genauer in Lehrbüchern der Festkörperphysik zu
finden [242, 250, 251]. [270, 533] behandeln alle Fragen um die Grössen- und Formab-
hängigkeit von Materialien, insbesondere auch die Farbe von kolloidalen Metallen,
wie sie im Goldrubinglas vorliegen. [534] ist eine theoretische Einführung in ein solid
state plasma, das durch Atomrümpfe und Leitungselektronen im Festkörper gebildet
wird. Die Ursache der tiefen Farbe der Metall- und Halbleiterkolloide wird in [30, 31,
250, 251, 535–537] und sehr ausführlich in [248, 249] erläutert.
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Abb. 2.12. Anregung eines Oberflächenplasmons in einem Kolloidpartikel. Das von links nach rechts
einfallende Licht erzeugt je nach Polarisierung ein elektrisches Feld, hier in Auf-Ab-Richtung dar-
gestellt. Die freien Leitungselektronen folgen dem Feld kollektiv, auf der Metalloberfläche entsteht
ein oszillierender Dipol aus freien Elektronen (grau, ⊖) und positiv geladenen Metallionen ⊕, der
eine rücktreibende Kraft verursacht und zu Elektronenschwingungen führt. Oberflächenplasmonen
entsprechen den Eigenfrequenzen dieser Schwingung; Absorption von Licht findet statt, wenn das
einfallende Licht resonant zur Plasmonfrequenz ist [535].

Grundsätzliche Abhängigkeiten von Oberflächenplasmonen
Oberflächenplasmonen zeigen eine ausgeprägte Abhängigkeit von Größe und Gestalt
des Teilchens und treten nur bei bestimmten räumlichen Verhältnissen auf: Goldkol-
loide von 99nm Durchmesser zeigen eine Absorption bei 575 nm, solche von 22 nm
eine bei 525 nm [533]. Ein vertrautes Beispiel sindWasserwellen in Behältern oder Tas-
sen, deren Resonanzfrequenzen und Schwingungsformen stark von Größe und Form
des Behälters abhängen. Da Plasmonresonanzen nicht wie Ligandenfeldübergänge
symmetrie- oder laporte-verboten sind, sind ihre Extinktionskoeffizienten sehr hoch
(ϵ ≈ 1 ⋅ 109mol−1cm−1) und die Farben intensiv.Abbildung 2.13 zeigt schematisch einige Abhängigkeiten der Plasmonenreso-
nanzen in Metallkolloiden von wichtigen Partikelparametern [249, pp. 20]. Da diese
Abhängigkeiten in gleicher Art auch für Halbleiterpartikel wie Eisenoxid oder Cad-
miumsulfid gelten, geben sie uns wichtige Hinweise für die korrekte Präparation von
Pigmentpartikeln.

Ein wichtiger Faktor für die Reinheit der entstehenden Farbe ist die Größenver-
teilung der Partikel. Je einheitlicher die Partikelgröße ist, desto schärfer sind die Ab-
sorptionspeaks der Resonanzen und desto reiner die beobachtbaren Farben, Abbil-
dung 2.13 obere Reihe. Wir sehen daran, daß das Schlämmen natürlicher Ockererden,
durchdas homogene Partikelfraktionen erhaltenwerden, zur Erhöhung von Farbrein-
heit und Farbbrillanz notwendig ist.

Bei derHerstellung vonGläsern, die kolloidal verteilte Farbmittel enthalten (Gold,
rote und gelbe Halbleiterpartikel) können die erzielten Farben auch durchdie Bildung
von Aggregationen verändert werden. Während isolierte Metallpartikel scharfe Reso-
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Abb. 2.13. Abhängigkeit der Plasmonresonanz von verschiedenen Parametern (schematisch ge-
zeichnet nach [249, Chapter 2]). Oben: Verbreiterung der Resonanz bei heterogener Größenvertei-
lung in Fe2O3 (links) und Silber (rechts), Partikel einheitlicher Größe zeigen schmalbandige Reso-
nanzen.
Mitte links: Einfluß der Aggregation von Goldpartikeln auf die Resonanz/Farbe. Isolierte Partikel
zeigen scharfe Resonanzen, während die unterschiedlich großen und heterogen geformten Aggre-
gationen zu breiten Absorptionen führen. Mitte rechts: Einfluß der Gestalt von Goldpartikeln auf die
Resonanz. Scharfe Resonanzen werden bei sphärischen Partikeln erhalten, Abweichungen führen
zu verbreiterten Peaks.
Unten links: Verbreiterung der Resonanz beim Wachsen eines Goldkolloids durch Aggregation der
Partikel. Mit steigendem Aggregationsgrad werden die Partikel größer und unregelmäßiger, die
effektive Partikelgröße nimmt zu, der Peak verbreitert sich. Unten rechts: Übergang einer scharfen
Plasmonresonanz von Silberpartikeln in das unspezifische Festkörperspektrum bei Zunahme der
Partikelkonzentration bis hin zum Bulkmaterial.
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nanzen und reine Farben hervorrufen, verbreitern sich die Peaks mit zunehmender
Aggregation der Kolloidpartikel, da die Aggregate zunehmend irreguläre Gestalt und
variierende Größen besitzen, Abbildung 2.13 Mitte links.

Rechts sehen wir explizit den Einfluß der Partikelgestalt: sphärische und zylin-
drische Partikel unterscheiden sich deutlich in der Form der Plasmonresonanz. Wir
können diesen Einfluß verstehen, wenn wir bedenken, daß die Rückstellkräfte der
Elektronenschwingung durch die Ladung bestimmt werden, die sich in den Oberflä-
chenregionen des Partikels sammeln. Der für diese Ladungen zur Verfügung stehende
Raum (Volumen) wird unmittelbar durch die Form des Partikels bestimmt. Diese Ab-
hängigkeitwirdbei Gelbockerpartikelnwichtig, die FarbevonnadeligemgelbenOcker
variiert je nach Länge der Nadeln zwischen grünstichigem Gelb und Warmgelb, [61,
Chapter 6.4]. Exemplarisch kann der Einfluß der Form an Goldnanoröhrchen gezeigt
werden, deren Länge-Durchmesser-Verhältnis variiert wird. Die erzeugte Plasmonre-
sonanz kann fast das ganze visuelle Spektrum überstreichen [537].

Unten links zeigt die Abbildung, wie sich die Farbe beimWachstum von Goldkol-
loiden von Rot nach Blau ändert, wenn die effektive Partikelgröße durch Partikelag-
gregation wächst. Das Beispiel des Eisenoxids zeigte uns, daß diese Verschiebung ab
einer bestimmten Teilchengröße von der Entstehung von Multipolresonanzen beglei-
tet wird.

Schließlich zeigt die Abbildung unten rechts, wie die Resonanz als Phänomen
eines kleinen Partikels verlorengeht und sich bei steigender Konzentration des Par-
tikels das Spektrum des Festkörper herausbildet, das keine Plasmonresonanz mehr
aufweist.

Oberflächenplasmonen mit Dipolcharakter: Beispiel Goldrubinglas
Als im wahrsten Sinne schönes Beispiel eines Oberflächenplasmons betrachten wir
das leuchtendrote Goldrubinglas oder das gelbgefärbte Silberglas, Abschnitt 4.9.1.
In diesen sind Gold- resp. Silberpartikel kolloidal verteilt, die alle Bedingungen für
das Entstehen von Oberflächenplasmonen erfüllen. Abbildung 2.14 zeigt die beob-
achteten Absorptionsspektren für Teilchen der Größenordnung 2–10nm. Wir erken-
nen einen scharfen Absorptionspeak, der im Goldrubinglas bei etwa 520–530 nm im
Grünen liegt (→rote Farbe), im Silberglas um 405nm im Blauen (→gelbe Farbe). Die
Abbildung zeigt, wie sich der Peakmit steigender Partikelgröße entwickelt und an In-
tensität gewinnt, die Absorptionsfrequenz in dem schmalen Größenbereich, in dem
die Resonanz entsteht, aber näherungsweise konstanz bleibt. Wachsen die Partikel
bis etwa 300nm verbreitern sich die Peaks durch das Hinzutreten höherer Multipol-
schwingungen, verschieben sich zu höheren Wellenlängen und verlieren an Intensi-
tät. Bei zu großen Partikeln verliert sich der Peak vollends und das Glas wird durch
die großen eingelagerten Metallpartikel grau-trüb.

Die zur Anlauffärbung benutzten Edelmetalle Gold und Silber und Kupfer zei-
gen besonders intensive Farben, da neben den Leitungselektronen zusätzlich d-Elek-
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Abb. 2.14. Abhängigkeit der Plasmonresonanz (SP) von der Partikelgröße von Gold- (links) und Sil-
berkolloiden (rechts) im Goldrubin- bzw. Silberglas im Größenbereich von etwa 2–10 nm (schema-
tisch gezeichnet nach [249, Chapter 6.2]). Bei solchen kleinen Partikeln sind die SP-Peaks noch
nicht durch höhere Multipolschwingungen verbreitert oder zu höheren Wellenlängen verscho-
ben. Bei Gold sehen wir neben den SP im Bereich kleiner Wellenlängen die Interbandübergänge
5d→ 6sp (IB) der Edelmetalle, die für Gold und Kupfer im Bereich der SP liegen.

tronen für die Plasmonanregung verfügbar sind, die über Interbandübergänge (Gold:
5d → 6sp, Silber: 4d → 5sp, Kupfer: 3d → 4sp) ins Leitungsband transferiert wer-
den [249, Chapter 6.2]. Bei Goldpartikeln sind diese Interbandübergänge zusätzlich
bei niedrigen Wellenlängen im Spektrum sichtbar.

Oberflächenplasmonen mit Multipolcharakter: Beispiel Eisen(III)oxid
Die intensive Farbe des Goldrubinglases kommt durch einen einzelnen scharfen Ab-
sorptionspeak zustande. Tatsächlich geben Oberflächenplasmonen jedoch zu meh-
reren Peaks im Absorptionsspektrum des Partikels Anlaß, die verschiedene Multi-
polordnungen aufweisen. Bei kleinen Partikeln sehen wir den intensiven Peak der
Dipolschwingung, bei größeren Partikeln oder Materialien mit anderen elektroni-
schen Strukturdetails können wir auch die höheren Multipolschwingungen beobach-
ten, die den Absorptionspeak der Dipolschwingung verbreitern und sich mit steigen-
der Partikelgröße immer deutlicher entwickeln. Abbildung 2.15 zeigt schematisch für
kleine Aluminiumpartikeln scharfe Dipolpeaks, die sich mit steigender Partikelgröße
durch die Bildung von Multipolschwingungen bei höheren Wellenlängen verbreitern.

Auch Eisenoxide besitzen Halbleitercharakter und können Oberflächenplasmo-
nen ausbilden. Die benötigten freien Elektronen stammen aus dem Leitungsband von
Eisenoxid, das aus leeren Eisenorbitalen gebildet wird, während das Valenzband aus
den teilgefüllten 4sp(Fe)- und gefüllten 2p(O)-MOs gebildet wird. In Abbildung 3.33
entsprechen das Leitungsband den MOs ab 3a∗1g , das Valenzband den nichtbinden-
den Sauerstoff-MOs 1t∗1g, 1t

∗
2u, den Sauerstoff-Metall-MOs 2t1u, 3t1u und den darun-

terliegenden MOs mit Sauerstoffcharakter. Die aufgespaltenen 3d(Fe)-Orbitale liegen
zwischen den Bändern [174, Kapitel 4.2.2.2].
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Abb. 2.15. Abhängigkeit der Plasmonreso-
nanz von der Partikelgröße von Aluminium-
partikeln im Größenbereich 10–90 nm (sche-
matisch gezeichnet nach [249, Chapter 6.1]).
Kleine Partikel zeigen fast größenunabhän-
gige scharfe Dipolresonanzen bei niedrigen
Wellenlängen, größere Partikel breite Überla-
gerungen von Dipol- und Multipolresonanzen
bei höheren Wellenlängen.
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Abb. 2.16. Abhängigkeit der Plasmonenresonanz von der Partikelgröße (100–220 nm) von Ei-
sen(III)oxid (schematisch gezeichnet nach [249, Chapter 6.11]). Bei geringer Teilchengröße sind
nur die CT- und LF-Absorptionen im UV und VIS/IR zu sehen (orangerote Farbe). Mit steigender Par-
tikelgröße entwickelt sich eine Plasmonresonanz, die sich von den niedrigen Wellenlängen der Di-
polschwingung um 500 nm zu den hohen Wellenlängen höherer Multipolschwingungen verschiebt.
Kleine Partikel sind orangerot, während die Resonanzentwicklung bei großen Partikeln einen bläu-
lich-violetten Farbeindruck hervorruft.

In der Malpraxis sind Multipolresonanzen wesentlich am Farbeindruck von ro-
ten und gelben Ockerpigmenten beteiligt und können erklären, wieso beim Sintern
von rotem Ocker bläulich-violette Farbtöne auftreten, Abbildung 2.16 und [511], [249,
Chapter 6.11]. Bei kleinen Partikeln aus rotem Ocker dominieren die LMCT-Absorption
im Blauen, LF-Absorptionen sowie ein Elektronenpaarübergang im Grünen, was zur
orangeroten Farbe führt. Mit steigender Partikelgröße entwickelt sich ab etwa 100 nm
im Grünen eine Plasmonenresonanz mit Dipolcharakter, zu der mit wachsender Par-
tikelgröße im Gelben und dannRoten weitere Resonanzenmit dem Charakter höherer
Multipoledazukommen.DerGesamtfarbeindruckverschiebt sichbei großenPartikeln
zum bläulich-violetten Farbton des gesinterten Rotockers oder Caput mortuum. Ana-
loge Resonanzen ändern auch den Farbeindruck der Partikel bei Gelbocker.
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2.6.4 Makroskopische Betrachtung: Lichtbrechung, Dispersion

Wenden wir uns nun dem transmittierten Licht zu. Wir nehmen an, daß wir es mit
einem makroskopischen Körper zu tun haben, sodass alle Oszillatoren zusammenge-
nommen eine einheitliche, durch den Körper laufende Wellenfront erzeugen.

Brechungsindex
Wie schon angedeutet, erscheint es uns von außen so, als sei die Ausbreitungsge-
schwindigkeit v der Lichtwellen im Inneren des Körpers kleiner als die Geschwindig-
keit in Luft oder im Vakuum c.

Da die Wellenlänge proportional zur Ausbreitungsgeschwindigkeit ist (λ ∝ v),
ist sie im Körper entsprechend kürzer als außerhalb. An der Grenzfläche des Körpers
müssen jedoch ein- und auslaufendeWelle in der Art zusammenpassen, daß alle Wel-
lenberge und -täler beider Seiten zusammenfallen. Durch die unterschiedliche Wel-
lenlängen ist dies nur möglich, wenn der Richtungsvektor der auslaufenden Welle im
Vergleich zur einlaufenden geneigt ist. Im Teilchenbild können wir dies ebenfalls er-
kennen, hier ist der Strahl zum Lot hin gebrochen. Snellius hat ein einfaches Gesetz
formuliert, das Eintrittswinkel θ und Austrittswinkel θ‘ (oder im Wellenbild die Aus-
breitungsgeschwindigkeiten) miteinander in Beziehung setzt:

sin θ
sin θ = n2n1 = cv = n (2.10)

Die Materialkonstante n ist für Luft und den Körper spezifisch und heißt Brechungs-
index. n kann mit Gleichung 2.7 auch aus dem mikroskopischen Modell hergeleitet
werden. n1 ist der Brechungsindex von Luft mit dem Wert 1,000 272. In Tabelle 2.12
sind einige Zahlenwerte für Stoffe aus dem Künstlerumfeld aufgeführt.

Die theoretische Behandlung zeigt mit Gleichung 2.7 und Gleichung 2.8, daß n
und der Absorptionskoeffizient kmiteinander gekoppelt sind, siewerden daher oft als
komplexer Brechungsindex n + ik verwendet. Er ist stark wellenlängenabhängig, und
Tab. 2.12. Brechungsindex nD und Dispersion d = nB − nG für einige ausgewählte Stoffe.

Substanz nD d Substanz nD d

Luft 1,000 Calciumcarbonat 1,57
Wasser 1,333 Flintglas, Kristallglas 1,6
Ethanol 1,361 Dense Flint 1,7 0,040
Toluol 1,496 Saphir 1,77 0,018
Leinöl 1,48 Zinkoxid 1,99
Polymethylmethacrylat 1,50 Zirkon 2,15 0,039
Polyester, Alkydharze 1,55 Diamant 2,418 0,044
Fensterglas 1,5 0,010 Rutil 2,76
Borosilikat-Kronglas 1,5 0,010
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Abb. 2.17. Wellenlängenabhängigkeit von Bre-
chungsindex n und Absorptionskoeffizient k
nach Gleichung 2.7 und Gleichung 2.8 und
ihre Kopplung.

anhand Abbildung 2.17 können wir erkennen, daß er bei den Resonanzfrequenzen,
an denen ein Körper Licht absorbiert, deutliche Änderungen erfährt. Dies wird für das
Phänomen der Dispersion und die Lichtbrechung in Prismen wichtig.

Hochbrechende Gläser, Bleikristall Wie aus Gleichung 2.5 und Gleichung 2.6 her-
vorgeht, können wir die Dielektrizitätskonstante und damit auch n und k erhöhen,
wenn wir die Oszillatordichte N möglichst groß wählen. Die Frage der Lichtbrechung
von Gläsern wird in [28, Kapitel 3] behandelt. Anhand der darin abgeleiteten Glei-
chung für den Brechungsindex n

n2 = 1 + 2Y1 − Y , Y = 4πNL
3

αρ
Mr

(2.11)

wird klar, wie die hohe Oszillatordichte erreicht werden kann und welche weiteren
Einflussfaktoren existieren. NL ist die Loschmidtsche Zahl, α die Polarisierbarkeit, ρ
die Dichte und Mr das mittlere Molekulargewicht der glasbildenden Verbindung. Wir
erkennen anhand der Gleichung, daß zur Erreichung hoher Brechzahlen eine hohe
Polarisierbarkeit α und ein geringes Molvolumen Mr

ρ notwendig ist.
Die Anionen der Glasmasse haben eine hohe Polarisierbarkeit und leisten einen

wesentlichen Beitrag zur Brechzahl, vor allem die zahlenmäßig häufigen Sauerstoff-
anionen. Je nach Rolle der Sauerstoffatome im Glas schwankt ihr Beitrag: in reinen
SiO2-Gläsern treten die Oxidanionen als Brückenglieder auf und sind wenig polari-
sierbar, weshalb diese Gläser niedrigbrechend sind. In Alkalisilikatgläsern SiO2 ⋅ R2O
finden wir viele Oxidanionen als Trennstellensauerstoff, die durch die Partialladung
stark polarisierbar sind, sodass diese Gläser höherbrechend sind:

Si
O

Si
O

Struktur mit Brückensauerstoff

Si
O

Si
O⊖ ⊕Na

Struktur mit Trennstellensauerstoff

In der Reihe Li → Na → K steigt die Polarisierbarkeit. Kalisilikatgläser haben je-
doch eine geringere Brechzahl als Lithiumsilikatgläsern, weil nun auch das Molvo-
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Tab. 2.13. Molrefraktion 4πNL ⋅
1
3 ⋅ α verschiedener Kationen in Gläsern [28].

Kation Molrefraktion Kation Molrefraktion Kation Molrefraktion

Na⊕ 0,44 Ba2⊕ 4,02 Pb2⊕ 9,13
K⊕ 2,07 Ca2⊕ 1,18 Si4⊕ 0,084

lumen eine Rolle spielt, das im Falle der Lithiumgläser geringer ist. Die vernetzten
SiO4-Tetraeder weisen viele Hohlräume auf, in denen die kleinen Lithiumionen Platz
finden, während die großen Kaliumionen eine Strukturaufweitung erfordern, sodass
dasMolvolumen der Lithiumgläser geringer und ihre Dichte und Brechzahl in summa
höher ist.

Y ist additiv bezüglich der Komponenten des Glases, sodass wir die Beiträge ver-
schiedener Kationen zur Brechzahl vergleichen können, Tabelle 2.13. Wir erkennen
den Anstieg der Polarisierbarkeit bei größeren oder höher geladenen Kationen, so-
wie den geringen Wert beim Siliziumkation mit abgeschlossenem Elektronenrumpf.
Auffallend ist der hohe Wert für Blei(II)kationen, der erklärt, warum Bleikristallglas
besonders hochbrechend ist und über Gleichung 2.13 einen hohen Glanz besitzt. Der
Brechungsindex basiert auf der hohen Polarisierbarkeit der zwei 6s-Elektronen, die
nicht in Bindungen lokalisiert sind und durch externe Strahlungsfelder leicht zu Os-
zillationen angeregt werden können [27, Chapter 7.5].

DispersionAbbildung 2.18 zeigt den Verlauf von n in einem großen Frequenzbereich, wenn so-
wohl im IR- als auch im UV-Bereich Absorptionen auftreten. Wir sehen, daß sich n
im VIS-Bereich deutlich ändern kann, wenn diese Absorptionen stark sind. Im VIS-
Bereich sehen wir sowohl den langwelligen Flügel der UV-Absorptionen als auch den
kurzwelligen Flügel der IR-Absorptionen. Beide zusammen führen dazu, daß blaues
Licht stärker als rotes gebrochen wird. Der Unterschied zwischen n für die beiden En-
den des VIS-Bereichs wird Dispersion genannt, typische Werte sind in Tabelle 2.12
aufgelistet.

Die Dispersion ist Ursache zahlreicher optischer Phänomene: der Aufspaltung
von weißem Licht in Prisma und Regenbogen und des Feuers von Edelsteinen, be-
sonders des Diamanten mit seiner hohen Dispersion. Während hohe Dispersion für
Edelsteine wesentlich ist, muß sie für optische Gläser in Brillen oder Photoobjektiven
niedrig sein, um möglichst wenig Artefakte zu erhalten. Entsprechend werden Gläser
u. a. in Flint- und Krongläser eingeteilt, Abschnitt 4.9.



46 | 2 Einführung

k(λ)

n(λ)

UV IRVIS

0,1

10.000

1

1.000

10

100

E/eV

λ/nm

Abb. 2.18. Typischer Verlauf des Brechungsindex mit drei Resonanzfrequenzen über einen weiten
Bereich des Spektrums hinweg. Dispersion tritt auf, da sich der Brechungsindex im VIS-Bereich
ändert als Folge der Absorptionen im UV- und IR-Bereich.

2.6.5 Makroskopische Betrachtung: Streuung, Reflexion, Glanz

Wir haben gesehen, daß ein makroskopischer Körper einen Teil der einfallenden
Strahlung absorbiert und damit farbig wirkt (Abschnitt 2.6.2), einen weiteren Teil
beim Durchgang aus der Einfallsrichtung bricht und transparent wirkt (Abschnitt
2.6.4) und einen dritten Teil reflektiert. Wir interessieren uns nun für diesen Teil. Je
nach der Größenordnung des Körpers tritt er in unterschiedlicher Weise in Erschei-
nung:
– Einmakroskopischer Körper, der eine perfekt glatteOberfläche aufweist, bildet ei-

ne reflektierte Wellenfront, die durch die Überlagerung einer Vielzahl reemittier-
ter Strahlungsanteile entsteht. Da die Wellenlänge bei der Reemission unverän-
dert bleibt, sehen wir eine Reflexion, Spiegelung, oder bei hoher Intensität Glanz
an der Oberfläche, Abbildung 2.19 links.

– Im Detail betrachtet, ist die Oberfläche selbst eines polierten Körpers nicht ideal
eben, sondern rauh und besteht aus einer Vielzahl von spiegelnden Flächen, die
nur ungefähr in dieselbe Richtung zeigen. Ein Teil des Lichts wird diffus in alle
Richtungen reflektiert, Abbildung 2.19 Mitte links.
Dieses diffuse Licht ist jedoch einmakroskopisches Phänomenund hat nichtsmit
der ungerichteten elastischen Streuung eines einzelnen Oszillators zu tun, denn
selbst diese kleinen Flächen bestehen aus einer so großen Zahl von Oszillatoren,
daß sichderenStreulicht immernochzueinermakroskopischenWelleüberlagert,
die ein Bild der Lichtquelle nachzeichnet.

– Nähert sich die Größe des Körpers an die Wellenlänge des Lichts an, sind nur
nochwenige Oszillatoren beteiligt. Mikroskopische Effekte bestimmen die Ausbil-
dung der makroskopischenWelle aus dem Streulicht der Oszillatoren. Wir haben
es nicht mehr mit Reflexion, sondern mit Mie-Streuung zu tun, Abbildung 2.19
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Abb. 2.19. Übergang der Reflexion in Rayleigh-Streuung bei Verringerung des Massstabs. Links ein
makroskopischer Körper, das Streulicht seiner unzähligen Oszillatoren überlagert sich zu einer
reflektierten Welle. Mitte links: die realen Oberflächenunebenheiten sind immer noch Vielteilchen-
systeme, die reflektierte Wellen ausbilden, aber in verschiedenen Richtungen reflektieren. Mitte
rechts: im Größenbereich der mehrfachen Lichtwellenlänge tritt im Körper Mie-Streuung auf. Hier
sind auch Pigmentkolloide angesiedelt. Rechts: einzelne Oszillatoren in molekularen Dimensionen
zeigen ungerichtete Rayleigh-Streuung.

Mitte rechts. Der Anteil an diffus gestreutem Licht nimmt mit zunehmender Ver-
ringerung der Körpergröße immermehr zu, um schließlich in der Größenordnung
der halben Wellenlänge maximal zu werden.

– Unterschreitet die Größe des Körpers schließlich die Wellenlänge des Lichts und
nähern wir uns einem System aus einem einzelnen Oszillator, beobachten wir
Rayleigh-Streuung, Abbildung 2.19 rechts.

In allen Fällen ändert sich dieWellenlänge der reflektierten oder gestreuten Strahlung
nicht, da es sich um erzwungene Schwingungen handelt, die der anregenden Welle
mit gleicher Frequenz folgen. Die mikroskopischen Ursachen werden in [9, Chapter 6]
im Detail erläutert.

Streuung
mikroskopische Absorptions- und Reemissionsvorgänge treten beim Übergang zum
Festkörper je nach Größenordnung in unterschiedlicher Weise in Erscheinung. Das
Verhalten einer Menge an Oszillatoen in einem (Pigment-)Partikel gegenüber einem
äußeren elektromagnetischen Feld, also einer Lichtwelle, ist ab 1908 von Mie unter-
sucht worden. Die mathematische Behandlung ist komplex und kann in Lehrbüchern
der Optik oder [247, 248], [249, Chapter 4], [257] nachgelesen werden.

Für uns sind einige Ergebnisse wichtig, die die Abhängigkeit von Absorption und
StreuungvonderWellenlängedes einfallendenLichtsundvonderGrößedesPigment-
partikels betreffen [15, Kapitel 5]. Sie sind in Tabelle 2.14 zusammengefaßt, an der
wir erkennen, daß sich das optische Verhalten von Partikeln im wesentlichen in zwei
Klassen einteilen läßt, die gegenüber der Wellenlänge λ der einfallenden Strahlung
abgegrenzt werden:
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Tab. 2.14. Schematische Abhängigkeit von Absorptionsstärke und Streuintensität von Partikeln
verschiedener Größenklasse [15, Kapitel 5], [257]. Die Abhängigkeiten von der Partikelgröße r und
der einfallenden Wellenlänge λ werden durch den Parameter α = r

λ πn0 ausgedrückt, β = 2α|n − 1|.
n0 ist der Brechungsindex des Mediums, das den Partikel umgibt, n ist der Brechungsindex des
Partikels selber. θ ist der Winkel, unter dem die Streustrahlung gegenüber der Vorwärtsrichtung des
Lichts beobachtet wird. κ ist der Absorptionskoeffizient des Partikels.

Kleine Teilchen Mittlere Teilchen Große Teilchen
Rayleigh-Regime Mie-Regime

Absorption Qa
∝ r

λ κ ∝ 1
r
r
λ

Streuung Qs

∝ 8
3 α

4( n
2−1

n2+2 )
2 ∝ 2 − 4

β sin β + 4
β2 (1 − cos β) ∝ 3

2r (
n−1
n+1 )

2

∝ r4

λ4 (van de Hulst) (Fresnel)

∝ (1 + cos2 θ) ∝ f(θ) komplex

– Sehr kleine Partikel unter der Größenordnung von λ lassen sich durch die Nähe-
rung der Rayleigh-Streuung beschreiben. Diese nimmt an, daß die Streuzentren
wie die mikroskopischen Lorentzoszillatoren als Dipole schwingen.

– Partikel in der Größenordnung von λ und darüber werden durch Gleichungen der
Mie-Streuung beschrieben. Diese hängen von Teilchendimension und -gestalt ab.
Die in der Tabelle gezeigte Gleichung von van de Hulst ist eine Näherung für
sphärische Partikel. Die Komplexität der Mie-Streuung entsteht durch das Auftre-
ten vonMultipolschwingungen und Phasenverschiebungen innerhalb der großen
Partikel.

Das unterschiedliche Verhalten der Streuung beeinflußt das Erscheinungsbild von
Pigmenten in hohem Maße, besonders die wahrgenommene Farbe und – in Verbin-
dung mit einem Malgrund – die Deckkraft oder Transparenz der Malschicht.

Rayleigh-Streuung Rayleigh-Streuung tritt bei sehr kleinen Streuzentren auf, typi-
scherweise Molekülen und Atomen, wie z. B. in Luft. Die Erregung der Dipole und die
Abstrahlung erfolgt so, daß die größte Streustrahlung in der Ausbreitungsrichtung
des Lichts (θ = 0°) und dazu entgegengesetzt (θ = 180°) erfolgt, Abbildung 2.20
oben.

Durch die starke Abhängigkeit der Streustrahlung von λ−4 wird kurzwelliges vio-
lettes oder blaues Licht erheblich stärker gestreut als langwelliges rotes. Die Folge
sehen wir beim Betrachten von Acryldispersionen, Emulsionen wie Milch und Latex
oder Rauch: im Durchlicht erscheinen diese Dispersionen rötlich, im seitlichen Licht
dagegen bläulich. In gleicher Weise ist Rayleigh-Streuung für den blauen Tageshim-
mel verantwortlich, die Sonne erscheint in Blickrichtung gelblich, weil blaue Anteile
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Abb. 2.20. Abhängigkeit der Streuung vom Beobachtungswinkel θ bei Rayleigh-Streuung (oben,
Partikelgröße 25 nm) und Mie-Streuung (unten, Partikelgröße 2,5 μm) (berechnet mit Mieplot [253]).
Wir erkennen die höhere Streuungsintensität blauen (λ = 450nm, obere Kurve) gegenüber roten
(λ = 650nm, untere Kurve) Lichts der Rayleigh-Streuung, sowie die Bevorzugung der Vorwärts-
und Rückwärtsrichtung der Streuung (0° und 180°). Die Winkelabhängigkeit der Mie-Streuung ist
dagegen kompliziert.

seitlichweggestreut werden; diese nehmenwir in Richtung zumHimmel als Himmels-
bläue wahr. Abendrot dagegen entsteht, weil die tiefstehenden Sonnenstrahlen einen
weitenWeg durchdie streuende Atmosphäre zurücklegen und ihre blauenAnteile fast
vollständig verlieren.
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Rayleigh-Streuung ist für die Malerei in einer überraschenden Art und Weise von
Bedeutung. In der mittelalterlichen Wandmalerei, später auch in Bildern von Rubens
und Van Dyck, treten Mischungen aus fein gemahlener Holzkohle und Bleiweiß oder
Lasuren von Holzkohle auf Weiß auf. Sie erwecken neben dem erwarteten Grau einen
bläulichen Farbeindruck, das sog. „falsche Blau“ [51], S. 185. Die Maler nutzten den
Effekt der Rayleigh-Streuung anKohlepartikeln gezielt undwußten, daß der Effektmit
anderen schwarzen Pigmenten wie Lampenschwarz nicht auftritt, die über ungeeig-
nete Partikelmorphologien verfügen.

Mie-Streuung Sie tritt bei Streuzentren auf, die in der Größenordnung von λ und dar-
über liegen. Für die Pigmentphysik ist Mie-Streuung die dominante Streuungsart, da
Pigmentteilchen i. A. zu groß für Rayleigh-Streuung sind. Die Reemission der Dipole
undMultipole in Verbindungmit der auftretenden Phasenverschiebung führt zu einer
komplexen räumlichen Intensitätsverteilung, immer dominiert jedochdie Streuung in
Richtung des Lichts. Die Abhängigkeit der Streuintensität vomWinkel θ ist in Abbil-
dung 2.20 unten gezeigt.

Durchdie komplizierteAbhängigkeit des Streulichts von r, θund λmischt sichdas
Streulicht in inhomogenen TeilchensystemenwieWolken, Nebel oder Latexdispersio-
nen so, daß sich ein rein weißer Farbeindruck ergibt.

Ein wichtiges Ergebnis der Mie-Rechnungen ist, daß das Streuspektrum und
damit der wahrgenommene Farbton zusätzlich zur Eigenfarbe des Partikels von Teil-
chengröße und Wellenlänge abhängen. Eine Mie-Simulation (ausgeführt mit Mie-
plot [253], Abbildung 2.21) für ein Teilchen eines Weißpigments mit festem Bre-
chungsindex 2,7 zeigt, daß bei einem Radius von 75 nm das Maximum der Streuung
bei 400 nm im Blauen liegt und zum Rot hin rasch auf fast Null fällt, das Teilchen
besitzt einen Blaustich (blaue Kurve). Vergrößern wir das Teilchen auf 100 nm, ver-
schiebt sich das Streumaximum ins Gelbe zu 550 nm, es werden vor allem Gelb- und
Rotanteile gestreut, wir nehmen einen Stich ins Warm-Rote wahr (türkisfarbene Kur-
ve). Bei 125 nm Radius haben sich die Streuungsmaxima noch weiter zu höheren
Wellenlängen verlagert (grüne Kurve).Abbildung 2.22 zeigt die Abhängigkeit der Streuung vom Teilchendurchmesser
für rotes Licht (650 nm). Wir sehen, daß es für jeden Brechungsindex einen Teilchen-
durchmesser gibt, bei dem die Streuung ein Maximum durchläuft, z. B. 0,2 μm für
n = 2,7 (Titanweiß) und 0,7 μm für n = 1,6 (Kreide). Dieselbe Rechnung für blau-
es Licht zeigt, daß die Maxima zu kleineren Teilchendurchmessern hin verschoben
sind (0,15 μm für n = 2,7 und 0,45 μm für n = 1,6).

Wir können diese Zusammenhänge auch mit Hilfe der Näherung von van de
Hulst sehen. Tragen wir Qs gegen β auf (Abbildung 2.23), sehen wir, daß Qs für
β ≈ 4 ein globales Maximum aufweist, d. h. daß für dieses β resp. α die Streuung
maximal wird. Die Gleichung

β ≈ 4 = 2rπn0(n − 1)
λ

(2.12)
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Abb. 2.21. Abhängigkeit der Mie-Streuung von der Wellenlänge bei Teilchen mit 75 nm (blau, linke
Kurve), 100 nm (türkis, mittlere Kurve) und 125 nm Teilchenradius (grün, rechte Kurve), berechnet
mit Mieplot [253]. Kleine Teilchen zeigen einen Blaustich.

Abb. 2.22. Abhängigkeit der Streuung vom Brechungsindex und Teilchendurchmesser. Rote Linie
(Kurve mit Maxima um 200–300 nm): Streuung eines Teilchens mit Brechungsindex 2,7 (Titanweiß),
blaue Linie (Kurve mit Maxima um 0,7 μm): Streuung eines Teilchens mit Brechungsindex 1,6 (Krei-
de), berechnet mit Mieplot [253] für rotes Licht der Wellenlänge 650 nm.
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Abb. 2.23. Typischer Verlauf der Streuung eines Pigment-
partikels nach der van de Hulst-Näherung als Funktion
von β. β = 2α|n − 1|, α = r

λ πn0 drückt die Abhängigkeit
von Partikelgröße r und einfallender Wellenlänge λ aus. n0
ist der Brechungsindex des Mediums, das den Partikel um-
gibt, n ist der Brechungsindex des Partikels selber. Deut-
lich ist das globale Maximum bei β ≈ 4 zu erkennen [15,
Kapitel 5].

verknüpft also näherungsweise den Teilchendurchmesser r, für den die Streuung ge-
genüber Licht der Wellenlänge λ maximal wird. Verringern wir r, muß sich die Wel-
lenlänge λ, bei der maximale Streuung auftritt, ebenfalls verringern, also in den Blau-
bereich verschieben.

Reflexion und Glanz
Bei großen Körpern, die Reflexionen hervorrufen, hängt deren Intensität über

R = 100% × (n − 1)2 + k2(n + 1)2 + k2 (2.13)

mit Brechungsindex n und Absorptionskoeffizienten k zusammen. Eine hohe Refle-
xion oder Glanz, erzielen wir durch einen hohen Brechungsindex oder durch hohe
Absorptionskoeffizienten. Farbloses Glas mit n = 1,5, k = 0 zeigt einen Reflexions-
grad von 4%. Silber als Metall hat einen hohen Absorptionskoeffizient (n = 0,18,
k = 3,6) und zeigt eine starke Reflexion von 95%. Auch intensiv farbige Verbindun-
gen wie Kaliumpermanganat, Iod oder Graphit haben so hohe Absorptionen, daß ih-
re Kristalle metallischen Glanz zeigen. Die Folgen für tieffarbige Pigmente werden inAbschnitt 2.6.7 beschrieben, die Entstehung desMetallglanz und derMetallfarben inAbschnitt 2.6.6.
(Perl-)Glanzpigmente Eine besondere Form von Glanz zeigen (Perl-)Glanzpigmente.
Generell können wir durch die Einlagerung kleinster spiegelnder Metallplättchen ein
glänzendes Pigment erhalten. Den besonderen Schimmer von Perlen können wir auf
diese Weise allerdings nicht nachahmen, da bei ihnen eine Vielzahl an Reflexionen
und Brechungen zum feinen Glanz führt. Details dieser interessanten Gruppe von Pig-
menten sind in [478] nachzulesen.
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2.6.6 Folgen der Absorption: metallischer Glanz, Metalle

StromleitendeVerbindungen, insbesondereMetalle, besitzenals herausstechendeop-
tische Eigenschaft einen typischenmetallischen Glanz und charakteristische Farben,
der in Form von Goldauflagen und -hintergründen das spezifische Erscheinungsbild
frühitalienischer und byzantinischer Malerei sowie der Amelierung und der Eglomisé
bewirkt.

Metalle haben von Natur aus den hohen Absorptionskoeffizient, der für Glanzer-
scheinungen notwendig ist. Er ist mit der leichten Erregung eines Stromflusses der
freien Leitungselektronen durch ein eingestrahltes elektrisches Feld (Licht) erklärbar.
Durch deren hohe Beweglichkeit (Leitfähigkeit der Metalle!) können sie dem äußeren
Feld bis zur sog. Plasmafrequenz leicht folgen, es wird dem Feld viel Energie entnom-
men und die Absorption ist über weite Bereiche des Spektrums gleichmäßig hoch.
Oberhalb der Plasmafrequenz können die Leitungselektronen demäußeren Feld nicht
mehr folgen und die Absorption sinkt auf Null, das Metall wird oberhalb dieser Fre-
quenz hochtransparent. Der resultierende Reflexionsgrad ist nachGleichung 2.13 für
große k unterhalb der Plasmafrequenz so groß, daßwir die Reflexion als metallischen
Glanzwahrnehmen. Überlagern sich die Reflexionen vieler Elektronen in einem räum-
lich großen Leiter, stellen sie ein Abbild der primären Lichtquelle dar, also eine Spie-
gelung. Dieser Fall liegt bei den Goldauflagen und -untergründen vor.

Ein Sonderfall liegt bei kolloid gelösten Metallen vor, z. B. im Goldrubinglas. Hier
sind die Metallpartikel so klein, daß sich die von der einfallenden Strahlung erzwun-
genen elektrischen Ströme nicht ausbilden können. Es ist keine Reflexion mehr mög-
lich, das Metallkolloid zeigt keinen Glanz, sondern Absorptionsfarben, die auf ande-
ren Ursachen wie Plasmonresonanzen beruhen, Abschnitt 2.6.3.
Farben von Metallen
Ein Beispiel eines typischen Metalles ist Silber, dessen freie Elektronen über den ge-
samten Spektralbereich fast gleichmäßig absorbieren und zu einer Reflexion im ge-
samten Spektralbereich führen, Silber erscheint weißglänzend. Nur eine schwache
breiteAbsorption imBlaubereich führt zu vermehrter ReflexiongelbenLichtsunddem
warmen Silberschimmer.

Einige Metalle wie Gold weisen neben der unspezifischen Absorption durch freie
auch spezifische Absorptionen durch gebundene Elektronen auf. Im Falle von Gold
liegt diese im rötlich-gelben Bereich, sodaß dünne Goldfolien imDurchlicht blaugrün
erscheinen. Gold reflektiert daher auch im rötlich-gelben Spektralbereich und besitzt
im Auflicht die bekannte goldgelbe Farbe.

Die farbgebenden Absorptionen stammen von elektronischen Übergängen (Inter-
band- oder IB-Übergängen) zwischen Bändern desMetalls. Diese erfolgen ab einer be-
stimmten Mindestenergie, sodass die Reflexion auch unterhalb der Plasmafrequenz
unter 100% fallen kann, je nach Intensität der IB-Übergänge.
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Bei Aluminium treten ab 1,5 eV (Infrarot) Interband-Übergänge auf, die die Re-
flexion absenken. Da jeder Übergang oberhalb 1,5 eV gleich wahrscheinlich ist, ist
die Reflektivität über den gesamten optischen Spektralbereich gleichmäßig verringert
und das Metall besitzt eine graue Farbe. Bei Silber treten solche Übergänge erst ab
4 eV auf, sodass das optische Spektrum nur im Blaubereich beeinträchtigt wird und
zur helleren warmweißen Farbe führt.

Im Gegensatz dazu zeigt Kupfer ab 2 eV Interband-Übergänge, die unterschiedli-
che Intensitäten aufweisen, da die Zustandsdichte für die d-Elektronen des Kupfers in
den Quell- und Zielbändern in komplizierter Art wechselt und zahlreiche Peaks zeigt.
Die Reflektivität im optischen Bereich wird nicht gleichmäßig verringert, sondern so,
daß vorzugsweise blaues Licht absorbiert wird, was in einer roten Farbe resultiert.
Die Ursachen der anderen Metallfarben liegen in gleicher Weise in einer komplizier-
ten Bandstruktur des Metalls begründet. Eine tiefergehende Diskussion der Vorgänge
ist in [232–234] zu finden.

2.6.7 Folgen der Absorption: Bronzieren

Bestimmte tieffarbige Pigmente zeigenbei größeren Schichtdicken einenmetallischen
Schimmer, das sog. Bronzieren. Die hochabsorbierenden Pigmente reflektieren gleich
den Metallen den absorbierten Spektralbereich, sodaß das reflektierte Licht eine Far-
be aufweist, die zur Farbe des Pigments komplementär ist. Ein Blaupigment absor-
biert im Gelben und reflektiert daher gelbes Licht, während ein Cyanpigment Orange
absorbiert und gelborangefarbene Reflexion zeigt. Wie in [358] dargestellt, tritt der
Effekt grundsätzlich bei allen Pigmenten auf, kann aber meist nicht wahrgenommen
werden.

Der metallische Schimmer ist besonders auf schwarzem Untergrund zu erken-
nen, da das von einem hellen Untergrund zurückgestreute Licht intensiver ist und den
Bronzeglanz überstrahlt. Das Streulicht, das die Farbschicht zweimal durchlaufen hat
(nach dem Eintritt in die Farbschicht und nach der Reflexion vom Untergrund), ist ge-
mäß der Farbe des Pigments gefärbt, sodaß Farbschichten auf hellen Untergründen
fast immer die erwartete Farbe des Pigments zeigen.

Auf hellen Untergründen ist ein Bronzeglanz nur dann deutlich zu sehen, wenn
das Pigment einen hohen Absorptionskoeffizienten besitzt, oder hochkonzentriert in
der Farbschicht vorliegt. Der letzte Fall kann im Druck auftreten, da bei vielen Druck-
farben das Lösungsmittel und oft auch Teile des Bindemittels ins Papier wegschlagen
und die Pigmentkonzentration auf dem Papier stark ansteigt und als Folge den meist
unerwünschten Bronzeschimmer zeigt. Insbesondere blauviolette Pigmente sind in
dieser Hinsicht beim Drucken gefährlich, da intensive Absorptionen im Blauviolett-
Bereich neben der Hauptabsorption auch das gesamte visuelle Spektrum abdunkeln
und so das Streulicht auch auf weißem Papier vermindern. Bekannte Beispiele sind
Pariserblau und Alkaliblau-Zusätze zum Schönen von schwarzen Druckfarben.
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Hohe Absorptionskoeffizienten werden entweder durch inhärent gute Absorpti-
onseigenschaften eines Pigments hervorgerufen, oder durch Wechselwirkungen von
Pigmentpartikeln miteinander, die zur Delokalisation von Elektronen über die be-
teiligten Partikel hinweg führen. Solche intermolekularen Wechselwirkungen treten
insbesondere bei Indigo, Alkaliblau, Preussischblau, Chinacridonen, Perylenen und
Diketo-pyrrolo-pyrrol-pigmenten auf, also eben gebauten Molekülen, die sich gut
parallel zueinander ausrichten können oder Molekülen, die über Amino-Carboxyl-
Gruppen wechselwirken.

2.6.8 Folgen der Streuung: Deckkraft, Weißpigmente und Tiefenlicht

Streuung ist für eine Reihe von Phänomenen rund um Pigmente verantwortlich,
die wir als unterschiedliche Farbqualitäten wahrnehmen. Außer den im folgenden
genannten Hauptphänomenen tritt durch das komplizierte Wechselspiel zwischen
Streuung, Reflexion undAbsorption ander Oberfläche und in der Tiefe derMalschicht
eine komplizierte Abhängigkeit des wahrgenommenen Farbtons von den Brechungs-
indizes aller beteiligten Materialien auf [9, Chapter 6].

Deckkraft und Transparenz
Im Zusammenspiel eines Pigmentpartikels mit dem Malgrund führt die Streuung zur
Entstehung von Deckkraft. Ein Partikel mit hoher Streuung läßt nur wenig Licht zum
Malgrund durchdringen, und nochweniger wirdwieder zumBetrachter zurückgewor-
fen. Wir nehmen eine Malschicht aus solchen Partikeln als stark deckend wahr. Wird
dagegen nur wenig Licht vom Partikel gestreut, dringt viel Licht bis zum Malgrund
durch und gelangt als Tiefenlicht wieder zum Beobachter. Malschichten aus solchen
Partikeln wirken für uns transparent.

Der Punkt der maximalen Streuung ist der Punkt, an dem das Pigment maximale
Deckkraft besitzt. Wir haben gesehen, daß dieser Punkt von der Größe des Pigment-
partikels abhängig ist und in der Größenordnung von λ liegt. Lasurpigmente werden
erhalten, wenn die Partikelgröße darunter liegt. Ein Beispiel sind Eisenoxidpigmen-
te (gelbe und rote Ocker): lasierende Eisenoxidpigmente besitzen Partikelgrößen bis
0,05 μm, deckende dagegen solche von 0,05–1,0 μm [147].

Weißpigmente und Aufhellung
Streuung ist die einzige Möglichkeit, eine besondere Farbe zu erhalten: Weiß. Beim
Zermahlen eines Pigmentkristalls erhöht sich bis zu einem gewissen Punkt der Anteil
an Streulicht in dem Maße, in dem die Partikelgröße sinkt. Da bei der Streuung die
Frequenz des einfallenden Lichts nicht verändert wird (es hängt lediglich die Streuin-
tensität von der Frequenz ab), entspricht das Streulicht dem einfallenden Licht, ge-
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wöhnlich weißem Tages- oder Lampenlicht, ist also ebenfalls weiß. Die Folge ist, daß
das weiße Streulicht die Farbe des Pigments aufhellt.

Der Effekt wird bei der Herstellung von Weißpigmenten genutzt, indem als Pig-
ment eine Substanz ohne Absorption im visuellen Bereich eingesetzt wird. Sie er-
scheint als Kristall farblos, als Pulver mit geeigneter Korngröße jedoch rein weiß.

Geringe Streuung: Tiefenlicht
Streuung ist auch für ein anderes Phänomen verantwortlich, das wir häufig beobach-
ten können: Steine nehmen einen tieferen Farbton an, wenn wir siemitWasser benet-
zen, und polierte Gesteine wie Granit werden intensiv farbig, wohingegen ihre unpo-
lierten Oberflächen weißlich-matt aussehen. Im Gebiet der Kunst tritt das Phänomen
bei gefirnissten Gemälde auf, die leuchtender und tiefer farbig wirken als unbehan-
delte Gemälde Abschnitt 8.4.8. Sehr deutlich wird der Unterschied auch zwischen
farbstarken Ölgemälden (mit oder ohne Firnis, aber immer mit einem transparenten
Ölfilm) und Tempera- oder Acrylbildern ohne einen solchen transparenten Film, die
ein eher kreidig-mattes Aussehen aufweisen.

In allen genannten Fällen weist die originale Oberfläche des Steines oder der Mal-
schicht eine Vielzahl an Unebenheiten oder Partikeln jedweder Art auf, die zu star-
ker Streuung führen. Da das Streulicht, wie oben geschildert, die Farbschichten des
Gegenstandes oder Gemäldes noch nicht durchdrungen und nicht anAbsorptionsvor-
gängen teilgenommen hat, ist es i. A. weiß und verleiht diesen Oberflächen ein helles
kreidig-mattes Aussehen, Abbildung 2.24 links [9, Chapter 6].

DurchdasAufbringeneinesWasserfilmsoder Firnisses oder durchdiePoliturwer-
den die Unebenheiten ausgeglichen und es entsteht eine glatte Oberfläche. An dieser
tritt gerichtete Reflexion statt Streuung auf, sie beginnt zu glänzen. Ein großer Teil
des Lichts wird entweder reflektiert oder in dieWasser- oder Firnisschicht gebrochen,
ist einer Absorption an den Pigmentpartikeln unterworfen und tritt als farbiges Tie-
fenlicht wieder aus. Im Vergleich zur ungefirnissten Oberfläche steigen Farbtiefe und
Dunkelheit an, Abbildung 2.24) rechts.

Abb. 2.24. Links: Entstehung von Oberflächenlicht durch hohen Anteil an Streuung an der Oberflä-
che der (Pigment-)Teilchen [9, Chapter 6]. Die gestreuten Anteile entsprechen dem Spektrum der
einfallenden Strahlung, sind also i. A. weiß und führen zu kreidig-matter Erscheinung. Rechts: Ge-
ringer Anteil an Streulicht, Tiefenlicht durch Brechung in die Lasur (rot) hinein. Das austretende
Licht hat alle Lasurschichten durchlaufen und ist durch Absorptionsvorgänge gefärbt. Zusätzlich
tritt gerichtete Reflexion an der glatten Oberfläche auf.
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Brechungsindex und Deckkraft
Wir haben gesehen, daß Streuung und Deckkraft eines Pigments durch Wahl der ge-
eigneten Korngröße maximiert werden kann. Eine weitere wichtige Einflußgröße auf
die Streuung ist der Brechungsindex, hoheWerte steigern das Streuvermögen und die
Deckkraft.

Klassische deckendePigmentewie Zinnober, Neapelgelb oderOcker besitzen aus-
nahmslos hohe Brechungsindizes, Tabelle 2.15. Pigmente mit niedrigem Brechungs-
index wie Ultramarin, ein klassisches Lasurpigment, müssen dagegen mit Weiß aus-
gemischt werden, um eine gewisse Deckung zu erzielen. Auch bei Weißpigmenten
steigt Deckkraft und Brillanz mit dem Brechungsindex an. Die Beliebtheit von Titan-
weiß liegt am hohen Brechungsindex von Titandioxid: mit 2,7 zeigt es mit Abstand
den höchstenWert aller Weißpigmente und damitmaximale Streuung und Deckkraft.

Brechungsindex, Deckkraft und Bindemittel Vermischen wir Weißpigmente mit ei-
nem Bindemittel, stellen wir fest, daß in manchen Bindemitteln die Deckkraft des
Pigments auf Null gesunken ist, es also transparent und nichtmehr wahrnehmbar ge-
worden ist. Sehr eindrucksvoll erkennen wir dies an verschiedenen Weißpigmenten:
Marmor oder Kreide (Kalziumkarbonat) mit einem Brechungsindex von 1,6 wirken in
Luft (n = 1,0) deckend weiß, während sie in Öl (n = 1,6) transparent werden. Blei-
weiß (n = 2,0) oder Titandioxid mit dem hohen Brechungsindex von 2,7 wirken auch
in Öl noch deckend. Die Vormachtstellung von Titanweiß beruht darauf, daß es in al-
len Medien intensiv weiß ist, während Marmor und Kreide in ölbasierten Farben nur
als Füllstoff, nicht als Pigment genutzt werden können.

Dies liegt daran, daß zur Beurteilung der Deckfähigkeit eines Pigments genau ge-
nommendieDifferenz derBrechungsindizes vonMediumundPigmentbetrachtetwer-
den muß, da sich speziell Weißpigmente nur durch ihr Streulicht vom Medium un-
terscheiden [9, Chapter 6]. Damit das Pigment genügend Deckkraft besitzt und mehr
Streulicht als das Medium erzeugt, ist neben der optimalen Korngröße ein hoher Bre-
chungsindex notwendig, da die Streuung mit dem Brechungsindex wächst, Tabel-
le 2.14. Auch niederbrechende farbige Pigmente verlieren im Bindemittel einen Teil

Tab. 2.15. Brechungsindex nD einiger Malerpigmente [45].

Pigment nD Pigment nD Pigment nD

Titandioxid 2,7 Ultramarin 1,5 Berlinerblau 1,56
Bismutvanadiumgelb 2,45 Zinkweiß 2,0 Gelbocker (Goethit) 2,3
Bleiweiß 1,94 Kalziumkarbonat 1,57 Rotocker (Hämatit) 2,8
Barytweiß 1,64 Auripigment 2,4–3 Chromorange 2,4–2,7
Neapelgelb 2,01–2,23 Bleizinngelb 2,3 Chromgelb 2,3–2,7
Kobaltgelb 1,72 Zinnober 2,8 Chromoxidgrün

feurig
1,6–2

Mennige 2,42 Chromoxidgrün 2,5 Kobaltblau 1,7
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ihrer Deckkraft (Tabelle 2.15), wir können sie aufgrund ihrer Absorption als transpa-
rente, aber farbige Schicht wahrnehmen.

Die Differenz ist bei pulverförmigen Pigmenten im „Medium“ Luft (n = 1,0) nicht
entscheidend, sie wird wichtig in Mischung mit Bindemitteln, deren Brechungsindi-
zes in der Regel mindestens 1,5 betragen (Tabelle 2.12) und damit nahe an denWer-
ten liegen, die geringbrechende Pigmente aufweisen (Tabelle 2.15). Kreide ist in Luft
deckend, weil die Differenz der Brechungsindizes 1,6 − 1,0 = 0,6 beträgt, in Öl aber
farblos, weil die Differenz 1,6 − 1,6 = 0 zu gering ist. Titanweiß zeigt in Öl immer
noch eine Differenz von 2,7−1,6 = 1,1 und ist deckend. Der Wert 2,0− 1,6 = 0,4 für
Zinkweiß erklärt, warum es heute als Lasurpigment in der Ölmalerei dient.

2.7 Zusammenfassung: Physikalische Einflussfaktoren
auf Pigmenteigenschaften

Wir haben im letzten Abschnitt gesehen, welchen Einfluß die mikroskopische Wech-
selwirkung Licht-Materie auf wahrnehmbare Eigenschaften von räumlich ausgedehn-
ten Pigmentpartikeln hat, [479], [9, Chapter 6] führt dies noch weiter aus. Wir wollen
diese abschliessend zusammenfassen, da allein durch Variation der physikalischen
Parameter eine Vielzahl an Pigmenten hergestellt werden kann, die bei gleicher che-
mischer Zusammensetzung andere Farbtöne (kühl–bläulich, warm–rötlich), Malei-
genschaften (lasierend, deckend) und Verarbeitungseigenschaften (Aggregationsten-
denz, Viskositätseinfluß) zeigen.

2.7.1 Teilchengrösse

Die Größe der Pigmentpartikel hat über die in Tabelle 2.16 genannten Mechanismen
entscheidenden Einfluß auf die Farbe des Pigments, auf Transparenz oder Deckfähig-
keit, Färbekraft und Verarbeitbarkeit (Viskosität in der Malfarbe):
– Mit abnehmender Teilchengröße steigen Streuvermögen und Deckkraft eines

Pigments an, bis sie ein Maximum erreichen. Deckende Pigmente besitzen Teil-
chengrößen in der Nähe dieses Maximums. Mit weiterer Abnahme der Teilchen-
größe wird das Pigment lasierend. Beispiel: Eisenoxidpigmente, lasierend oder
deckend, Abschnitt 2.6.8.

– Mit steigender Streuung wird der Farbton des Pigments zunehmend heller und
farbschwächer, da weißes Streulicht gegenüber Tiefenlicht zunimmt, das durch
Absorption farbig ist. Beispiel: Azurit kann nur grobgemahlen eingesetzt werden,
da feine Mahlgrade keine erkennbare Farbe mehr zeigen [45, Band 2].

– Kleine Partikel streuen bevorzugt kurzwelliges blaues Licht. Geringe Partikelgrö-
ßen führen zu kühl-blauenFarbstichen, größere zuwarm-roten. Beispiel: falsches
Blau, hervorgerufen durch feine Holzkohlepartikel, Abschnitt 2.6.5.
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Tab. 2.16. Mechanismen, über die sich die Teilchengröße auf die wahrgenommenen Pigmenteigen-
schaft auswirken kann.

Kleine Teilchen Mittlere Teilchen Große Teilchen

Größenquantisierung (Halblei-
ter), Weiß–Gelb–Rot–Schwarz

Entwicklung von Oberflächen-
plasmonen (im Blauen, im
Roten)

←Transparenz steigt maximale Streuung ←Streuung steigt
maximale Deckkraft ← Deckkraft steigt

← Aufhellung des Farbtons
steigt

←Intensität blauen Streulichts
steigt

→ Intensität roten Streulichts
steigt

– Bei geeigneten Partikeldimensionen können sich Oberflächenplasmonen ent-
wickeln und durch intensive scharfe Absorptionen die Farbe beeinflussen. Bei
kleinen Partikeln liegen die Plasmonresonanzen im blauen Bereich des Spek-
trums und löschen diesen Bereich, bei größeren Partikeln im roten. Beispiel: rote
Eisenoxidpigmente, die feinkörnig rotorange, grobkörnig aber blauviolett sind
(Caput Mortuum), Abschnitt 2.6.3 auf S. 41.

– Bei sehr kleinen Teilchen kann sich über den Größenquantisierungseffekt der
Farbton ändern. Beruht die Farbigkeit auf einer Bandlücke in einem Halbleiter
(Zinnober, Cadmiumgelb), führt das Verringern der Partikelgröße zu einem deut-
lichen Farbumschlag in Richtung Rot→Gelb→Weiß, das Vergrössern zum Um-
schlag in Richtung Rot→Braun→Schwarz, Abschnitt 3.2.2. Beispiel: Zinnober
ist je nach Mahlgrad orange- bis hellrot, Abschnitt 4.4.1 auf S. 205.

Die Farbreinheit eines Pigments kann unabhängig von seiner chemischen Struktur
durch sorgfältiges Trennen vonKongrößen erhöhtwerden. In der japanischenHerstel-
lungstradition werden Pigmentpartikel in 14 enge Korngrössenklassen geschlämmt,
um ihre Brillanz zu erhöhen. Auch die Brillanz von Naturocker wurde durch häufiges
Schlämmen in Korngrössenklassen beträchtlich erhöht.

2.7.2 Kristallstruktur und Teilchengestalt

Kristallstruktur und Teilchengestalt legen zusammen die Oberflächeneigenschaf-
ten und damit auch Farb- und Anwendungseigenschaften des Pigments fest. Die
Kristallstruktur bestimmt, wieviele und welche Seitenflächen ein mikroskopischer
Pigmentkristall aufweist, und auf welche Weise Pigmentmoleküle in das Gitter des
Kristalls eingebaut werden. Die mikroskopischen Pigmentkristalle lagern sich i. A.
zu makroskopischen Pigmentteilchen zusammen (Aggregation und Agglomeration,
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Abschnitt 7.3), die in vielerlei Gestalt (sphärisch, zylindrisch, kubisch, nadelförmig)
auftreten können. Die Teilchengestalt bestimmt, welche Bereiche der Kristalle und
Moleküle zutage treten und vermittelt so unterschiedliche chemische und elektrische
Eigenschaften des Partikels, die von denen des Moleküls abweichen.

Pigmente interagieren mit ihrer Umgebung über diese Partikeloberflächen und
zeigen kollektive Eigenschaften. Diese betreffenu. a. das Streuvermögen (→Helligkeit,
Farbintensität), dieAnregung von elektronischenÜbergängenunterschiedlicher Sym-
metrie (→Farbe, Dichroismus) und die Oberflächenenergie (→Dispergierbarkeit, Ag-
gregationsneigung).

Kristallstruktur
Die Kristallstruktur bestimmt über die Platzierung der Pigmentmoleküle, welche che-
mischeund elektrischeUmgebungdie farbtragendenElemente derMoleküle, z. B.Me-
tallionen oder Molekülorbitale, gegenüber dem isolierten Zustand vorfinden. Sie rea-
gieren mit einer Änderung ihrer elektronischen Eigenschaften und damit der Anzahl
der möglichen Übergänge, deren Wellenlänge und Intensität. Wir sehen dies deutlich
an Pigmenten mit gleicher chemischer Zusammensetzung, aber verschiedener Kri-
stallstruktur (Allotropie):
– Beispiel Halbleiterpigment: gelbes Blei(II)oxid stellte unter dem NamenMassicot

ein frühes Gelbpigment dar. Seine zweite Kristallmodifikation ist rot und wurde
als Litharge gehandelt.

– Beispiel LF-basiertes Pigment: Eisen(III)oxid ist als Hämatit ein bekanntes rotes
Erdpigment (roter Ocker), als Maghemit aber braun. Eisenoxidhydrat ist als Goe-
thit gelb (gelber Ocker) und als Lepidocrocit orange, was es der Farbenindustrie
ermöglicht, aus dem einen Grundstoff „Eisenoxid“ Pigmente im Bereich Gelb–
Orange–Rot–Braun–Violett herzustellen.

– Beispiel MO-basiertes Pigment: Das für die Druckindustrie wichtige β-Kupfer-
phthalocyanin ist ein ideales kaltes Blau für den Vierfarbdruck, seine α-Modifi-
kation ist rotstichig-blau.

Beim Wechsel vom tetragonalen roten Bleioxid zum orthorhombischen gelben Oxid
ändert sich Bandstruktur und Größe der Bandlücke. Der Wechsel des kubischen Git-
ters von Lepidokrokit oder Maghemit zum hexagonalen des Goethit oder Hämatit ver-
ändert die Positionen der elektrischen Ladungen, mit der Ligandenfeldstärke ändert
sich die Größe der Orbitalaufspaltung der Eisenionen und die Möglichkeiten zur ma-
gnetischen Kopplung. OrganischeMoleküle, besonders flachgebaute wie die Phthalo-
cyanine, lagern sich zu Stapeln zusammen, in denen die Elektronen vieler Moleküle
inWechselwirkung treten und die Elektronendichten, die für die farbtragenden Über-
gänge verantwortlich sind, je nach Kristallstruktur differieren. Diketo-pyrrolo-pyrrol-
pigmenten können dadurch sogar eine schwarze Farbe erlangen, Abschnitt 5.14.
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Einlagerungsverbindungen
Farbänderungen durchWechselwirkung des farbtragenden Systemsmit seiner Umge-
bung finden wir auch bei Einlagerungspigmenten wie Maya-Blau, Abschnitt 5.7.1. Es
besteht aus Indigo, der in denRöhren eines Tonminerals eingebaut ist und dabei seine
dunkelblaue Farbe in ein leuchtendes Türkisblau verändert.Wiewir heutewissen, be-
ruht die intensive blaue Farbe eines Indigokristalls nicht nur auf einem chemischen
Strukturelement, sondern auf der elektronischen Wechselwirkung vieler Indigomo-
leküle miteinander. In der Einlagerungsverbindung ist diese Wechselwirkung herab-
und durchWechselwirkungen mit demWirtsgitter ersetzt, was sich als Farbänderung
bemerkbar macht [360, 361].

Kristallbaufehler, Gitterverzerrungen, Kristallwachstumsgeschwindigkeiten
Bei ungünstigenEntstehungsbedingungen könnenPigmentkristalle einehoheAnzahl
an Baufehlern aufweisen, die zu teils erheblichen Farbabweichungen führen:
– Bei der Produktiondes Schweinfurtergrüns durchunkontrollierte oder unkontrol-

lierbare Fällungsreaktionen wurde ein Produkt gewonnen, dessen Farbe von den
Herstellungsbedingungen abhing [45, Band 3].

– Das synthetische Azopigment PY13 liegt unmittelbar nach seiner Synthese durch
Fällungsreaktion als feines amorphes Pulver von stumpfem Gelb vor [479]. Wird
das Pigment eine Zeitlang vorsichtig erhitzt („Annealing“), nimmt es eine reingel-
be Farbe an.

– Eisen- und Kupfermineralien (Ockererden, Azurit), die in natürlichen Lagerstät-
ten hydrothermal durch Fällung aus (wäßrigen) Lösungen oder durch Verwitte-
rung entstanden sind, weisen oft eine stumpfe braune bis schwarzbraune oder
blaue bis grüne Farbmischung auf. Bei ihrer Bildung können grosse Mengen an
Wasser-, Hydroxid- und anderen Atomgruppen eingebaut werden, die nicht zum
Mineral gehören. Zu schwerwiegenden Farbfehlern führt dabei der Einbau farbi-
ger Fremdatome wie Chrom, Kobalt, Nickel, Vanadium oder Mangan [61, Chap-
ter 6.4]. Lehrbücher der Kristallchemie und der Kristallographie können hierzu
weitere Informationen liefern [252]. Die Gewinnung der reinfarbigen Ockererden
gelingt durch Zerkleinern der Knollen und Erden, Schlämmenund Sortieren nach
Korngrößen und Eigenschaften.

In den Beispielen werden Pigmentkristalle durch Fällungsreaktionen gebildet. Dabei
enstehen schlagartig viele Kristalle auf einmal, oder sie entstehen in einer unkontrol-
liertenUmgebungoder imZuge einer lang andauernden,wechselhaftenVerwitterung.
Bei einer solchen raschen oder unkontrollierten Kristallbildung ist eswahrscheinlich,
daß viele Ionen oder Moleküle ihren Idealplatz nicht finden und an einem „falschen“
Ort oder in ungünstiger Orientierung eingefroren werden. Auch Fremdmoleküle und
-ionen, die sich in der Lösung befinden, werden fälschlicherweise miteingebaut. Je-
de dieser Störungen verzerrt das ideale Kristallgitter und führt zu einer lokalen Ver-



62 | 2 Einführung

änderung der chemischen und elektrischen Umgebung der farbgebenden Elemente.
Dadurch zeigt jede Zone je nach Entstehungsbedingungen und lokalen Stoffkonzen-
trationen anstelle der idealtypischen Farbe eine geringfügig abweichende lokale Ab-
sorption, die sich zu breiten Absorptionspeaks mischt und zu einer stumpfen bräun-
lichen Gesamtfarbe führt. Zusätzlich können in dem irregulären Partikelgemisch alle
in diesem Kapitel geschilderten physikalischen Farbphänomene auftreten und weite-
re Farbvariationen hinzufügen.

Abhilfe schaffen wir bei synthetischen Pigmenten, indem wir ein kontrolliertes
Kristallwachstum fördern. Werden die Kristalle langsam gebildet, haben ihre Be-
standteile Zeit, ihre thermodynamisch günstigsten Plätze einzunehmen und ein idea-
les, gleichförmiges Gitter zu bilden. Das Erhitzen des rohen PY13 dient dem gleichen
Zweck, durchdie längerfristigeWärmezufuhrwird es den falsch gelagerten Molekülen
möglich, sich allmählich besser zu orientieren.

Etwas ähnliches geschieht bei der Aufbereitung von Naturocker: durch das häu-
fige Schlämmenwerden die Partikel mehr oder weniger nach Größe, Gestalt und che-
mischen Eigenschaften getrennt, sodass jede der entstehenden Klassen höhere Ho-
mogenität ihrer Zusammensetzung zeigt. Es werden zwar nicht die Baufehler an sich
beseitigt, aber zumindest ähnlich fehlerhafte oder gleichartig zusammengesetzte Par-
tikel besser zusammengefasst, sodass strahlend gelbe und rote Ockererden gewonnen
werden können.

Teilchengestalt
Die Teilchengestalt bestimmt über die Oberfläche eines Pigmentpartikels die Anwen-
dungseigenschaften Klumpung/Dispergierbarkeit und Anreibbarkeit. Sie bestimmt
weiterhin, ob und welche Oberflächenplasmonen in geeigneten Materialien ausgebil-
det werden können, und nimmt darüber direkten Einfluß auf die Farbe des Pigments,Abschnitt 2.6.3 auf S. 41.
– Beispiel: ein feinkristallines Pigment, das keine Aggregationen bildet, besitzt

durch die Vielzahl kleiner Teilchen eine große Oberfläche und damit hohe Ober-
flächenenergie. Das Farbpulver wird die Tendenz zeigen, diese Energie zu mini-
mierenundzuKlumpungneigen. Entsprechendwird einhöherer Energieaufwand
zur Dispergierung notwendig sein, sodass die Farbe intensiver angerieben oder
ein Dispergiermittel zugesetzt werden muß.

– Beispiel Gelber Ocker: die Farbe von gelben Ocker mit nadelförmigen Partikeln
variiert je nach Länge der Nadeln von Zitrongelb bis Gelborange [61, Chapter 6.4].

– Beispiel Goldnanoröhrchen: Die erzeugte Plasmonresonanz von Goldnanoröhr-
chen, bei denen das Verhältnis von Länge zuDurchmesser variiert wird, kann fast
das ganze visuelle Spektrum überstreichen [537].


